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AulBer der Verbesserung der Warmedammungseigenschaften wird heutzutage immer mehr Nachdruck auf den
Schutz des Mauerwerks gegen Feuchtigkeit gelegt. Es wird gegen Larm gekdmpft und es besteht die deutliche Be-
muihung, das asthetische Aussehen der Objekte zu verbessern. In den beheizten Innenrdumen der Wohn- und Bii-
rogebaude, wo wir bis 90 % unserer Zeit verbringen, herrscht die relative Luftfeuchtigkeit von ca. 60 %. Die Feuch-
tigkeit wird zu der dul3erlichen Oberflaiche des Mauerwerks gedrlickt, wo die Wasserddmpfe kondensieren. Wenn
der Wasserdampfausgang verhindert wird, wie z. B. mit einer aufgeklebten keramischen Bekleidung, hauft sich der
Wasserdampf im Mauerwerk. Die Warmeleitfahigkeit des Mauerwerks erhéht sich, Wasser im Mauerwerk wird zu
Eis, dehnt sich aus und beschadigt den Putz. In den Innenrdumen kénnen dann Schimmel ansetzen. Die optimale
Lésung solcher Probleme stellen die hinterliifteten Fassadensysteme dar.

8.1 Anwendungsmadglichkeiten der hinterlifteten CETRIS®-Fassaden

Die hinterliifteten Fassadensysteme mit den zement-
gebundenen CETRIS®-Spanplatten stellen eine der
Anwendungsmaglichkeiten der CETRIS®-Platten im
Bauwesen flr den Schutz der AuBenwéande gegen
die Witterungseinflisse dar.

Diese Fassadensysteme kénnen sowohl fiir die Neu-
bauten, als auch flr Renovierungen der Familien-
und Wohnhéuser, Biiro-, Kommunal-, Industrie- und
Landwirtschaftsobjekte verwendet werden.

Wirkungsvolle und attraktive hinterliiftete Fassaden
aus den CETRIS®-Platten kommen den hohen An-

forderungen an Qualitat, Aussehen, Funktionalitat
und Haltbarkeit nach. Das hinterllftete Fassaden-
system kann mit einer Warmeddmmung erweitert
werden.

Beschreibung des Fassadensystems

Die hinterliiftete Fassade bildet den unteilbaren
Bestandteil der AuBenwand. Die AuRenwand muss
deshalb als ein Ganzes sowohl statisch und im Falle
der nachtraglichen Warmedammung auch wéarme-
technisch beurteilt werden.

8.1.1 Vorteile der hinterliifteten CETRIS®-Fassaden

Die hinterlifteten Fassadensysteme CETRIS® auf der
tragenden Konstruktion bilden zusammen mit der
bestehenden Wand eine neue Aul3enkonstruktion,
die allen, an die Funktionsfahigkeit, Warmedam-
mung, Statik und Architektur gestellten Anforde-
rungen mit genligender Lebensdauer nachkommt.
Sie garantieren die Warme und Trockenheit als
Grundlage fur komfortables Wohnen.

* Warmedammung im Winter — eine optimal be-
rechnete Dicke der Warmeddmmung in Verbin-
dung mit der entlUfteten Luftspalte minimiert den
Verbrauch der fiur die Beheizung notwendigen
Warmeenergie.

* Warmedammung im Sommer — Warmedammung

der Fassade reduziert die Uberhitzung der Innen-

rdume durch die Sonnenstrahlung.

Vorgehéngte Fassade - die vorgehangte Fassade

schitzt wirkungsvoll gegen die Witterungseinflis-

se und hélt somit die Warmedadmmung und die

Wand vollkommen trocken.

* Wasserdampfdiffusion — die hinterlUftete Fassade
wirkt positiv an die Wasserdampfdifussion in der
Konstruktion und sorgt dadurch fir die optimalen
Feuchtigkeitsverhaltnisse sowohl in der Wand,

* Tragende Konstruktion — sichert das Einlegen
der Warmedéammung und Befestigung der Fas-
sadenplatten zur tragenden Wand des Bauob-
jektes zu.

* Warmedammung - eine Schicht eines Warme-
dédmmstoffs, die an die Oberseite der Objektau-
RBenflache befestigt wird.

* Fassadenbekleidung — schiitzt die tragende Kon-
struktion und die Warmedammung vor Witte-
rungseinflissen und gleichzeitig bildet das as-
thetische Aussehen des Objekts.
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als auch in der Warmedammung, ggf. ermaglicht
die Austrocknung der Wand. Der Schornsteinef-
fekt der strémenden Luft zwischen dem inneren
Mantel und der Warmeddmmung sichert eine
kontinuierliche Wasserdampfabflihrung.

* Schallschutz — die Warmedédmmung aus Mineral-
wolle wirkt gleichzeitig als Schallddmmung und
leistet entscheidenden Beitrag zum Schutz gegen
den L&rm von Aulen.

* Fassadenbekleidung — die CETRIS®-Fassaden-
platten bieten viele Kombinationen von Abmes-
sungen, Formen, Oberflachen und Farben. Da-
durch lassen sich verschiedene architektonische
Fassadenideen verwirklichen.

* Das System eliminiert etwaige Unebenheiten
der bestehenden Wand.

* Einzelne Fassadenplatten kénnen einfach aus-
gewechselt werden.

8.1.2 Gliederung der CETRIS®-Fassadensysteme

Der Anwendungsbereich der hinterllfteten Fassa-
densysteme auf dem holzernen oder kombinierten
Tragwerk ist durch die Brandschutzvorschriften
beschrankt. Bei der Planung der Unterkonstruk-

A) Nach der Positionierung der CETRIS®-
Platten an der Fassade werden die

CETRIS®-Fassadensysteme folgenderweise
gegliedert:

A;) Fassadensystem CETRIS® VARIO

Platten mit der sichtbaren waagerechten und
senkrechten Fuge zwischen den einzelnen Fas-
sadenelementen.

A;) Fassadensystem CETRIS® PLANK
Platten mit der Uberlappten waagerechten Fu-
ge (sichtbar nur vertikale Fuge).

tion ist gemaR den jeweiligen giltigen Normen
vorzugehen.

Das vorgehéngte hinterliftete Fassadensystem
mit den CETRIS®-Platten kann an die Systempro-

* Der Einbau erfolgt als Trockenbauprozess. Die
Arbeit kann in jeder Jahreszeit durchgefiihrt
werden.

file SPIDI® der Firma SLAVONIA, a.s., EUROFOX,
DEKMETAL und Profile ETANCO fixiert werden,
ausfuhrlicher siehe die Kapitel 8.7.2, 8.7.3, 8.7.6,
8.8.2 und 8.8.3.

B) Fiir die Verankerung der CETRIS®-Platten an der Fassade konnen drei Tragrostarten benutzt
werden:

B4) Tragrost aus Holz

B3) Kombinierter Tragrost
Anker + UNI Verbindungselemente +
Holzlatten

B,) Tragrost aus Systemprofilen aus Alu oder
aus verzinktem Blech
(System EuroFox, SPEEDY, SPIDI, o. a.)
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8.2 Die Arten von CETRIS®-Platten flir die Fassadensysteme

8.2.1 CETRIS® BASIC

und CETRIS® PROFIL
CETRIS® Basic und CETRIS® Profil ist die zement-
gebundene Spanplatte mit glatter Oberflache (bzw.
mit einem Relief) in der Grundausfiihrung in der
zementgrauen Optik. Diese Platte sollte mit einem
Finalanstrich entweder in einem Farbton oder - wenn
das originale zementgraue Aussehen gewlinscht
wird — mit einem transparenten Anstrich versehen
werden. Die Oberflachenbehandlung der Platte er-
hoht ihre Witterungsbestandigkeit und verlangert
die Haltbarkeit.
Die empfohlenen Anstrichstoffe und technolo-
gischen Abléufe sind in dem Kapitel 6 ,Oberflachen-
behandlungen der zementgebundenen Spanplatten
CETRIS®” aufgefiihrt.
Beim Planen der Fassadensysteme mit den Platten
CETRIS® BASIC (CETRIS® PROFIL) ohne Oberfla-
chenbehandlung ist die Zusammensetzung der
Platte und ihr Ursprung als Zementware, zu be-
ricksichtigen.
Die Partikeln des im Portlandzement enthaltenen
freien Kalks kénnen an die Oberflache der Platte
durchdringen. Dort werden sie karbonisiert, eine
Tatsache, die zu Ausbliihungen fahrt, die das ein-
heitliche Aussehen der Plattenoberflache stéren.
Etwaige Reklamationen, die auf das Aussehen bzw.
Design zurlickzufiihren sind, konnen deshalb nicht
anerkannt werden. Dieser Effekt kann teilweise durch
die Behandlung der Platte mit einer transparenten
Tiefgrundierung, die die Saugfahigkeit der Platte
reduziert und den Transport der Mineralstoffe zur
Plattenoberflache verhindert, beseitigt werden.

8.2.2 CETRIS® PLUS

und CETRIS® PROFIL PLUS

CETRIS® PLUS (CETRIS® PROFIL PLUS) ist die
zementgebundene Spanplatte mit glatter Oberfla-
che (bzw. mit einem Relief), grundiert mit weilRer
Tiefgrundierung. Die Tiefgrundierung mindert die
Saugfahigkeit der Platte und verbessert die Haftung
des finalen Deckanstrichs. Diese Platten miissen mit
der finalen Deckschicht angestrichen werden.

e

8.2.3 CETRIS® FINISH

CETRIS® FINISH ist die zementgebundene Span-
platte mit glatter Oberflache, tiefgrundiert und
mit einem Farbanstrich in den Farbténen nach der
RAL- oder NCS-Farbskala versehen.

8.2.4 CETRIS® PROFIL FINISH

CETRIS® PROFIL FINISH ist die zementgebundene
Spanplatte (Dicke 10 oder 12 mm), derer Oberfla-
che ein Relief in der Holz- oder Schieferstruktur,
bildet. Die Platte ist tiefgrundiert und mit einem
Farbanstrich in den Farbténen nach der RAL- oder
NCS-Farbskala versehen.

8.2.5 CETRIS® LASUR

CETRIS® LASUR ist eine zementgebundene Span-
platte mit glatter Oberflache, die mit pigmentiertem
Grundanstrich und lasierendem Decklack in den
Farbténen nach dem Farbenmusterbuch versehen
ist.

8.2.6 CETRIS® DEKOR

CETRIS® DEKOR ist eine zementgebundene Span-
platte in den Dicken 12 und 14 mm, in der Ab-
messung 1250 x 625 mm, die mit dekorativem
Mosaikputz in Farbtdnen nach dem Musterblatt
versehen wird.



8.3 Fassadensystem CETRIS® VARIO

Fir die Fassadensysteme empfehlen wir die CETRIS®-
Platten mit Dicken von 10 und 12 mm. Fir die So-
ckelverkleidung kdnnen auch dickere Platten geliefert
werden. Die CETRIS® Platten flir das Fassadensystem
CETRIS® VARIO mit sichtbaren Fugen kénnen mit Ab-
messungen max. 1250 x 3350 mm geliefert werden.
Die Platten sind mit den vorgebohrten Offnungen mit
einem Durchmesser von 10 mm versehen (Platten mit

ABSTAND DER HOLZ-
SCHRAUBEN UND NIETEN

PLATTENDICKE

(mm) a (mm)

10

14 <500

max. Lange 1600 mm sind mit einem Durchmesser
von 8 mm vorgebohrt). Die Fassadenplatten sind in
beliebigen Abmessungen lieferbar, die minimalen
Mafen betragen 300 x 300 mm. Die Bohrungen und
die Abstande der Trager miissen den technologischen
Vorschriften entsprechen. Die Befestigung der Platten
an die Tragkonstruktion muss die durch Dehnung oder
Schrumpfung der Fassadenplatten verursachten Be-

ABSTAND
DER TRAGER

¢1 (mm)
b (mm)

<500
>30 <50

>50 <70*

<625

* Gilt fiir die Verlegung der CETRIS®-Platten in Langsrichtung (Breite >1 875 mm).
Bemerkung: Die angefiihrten Werte gelten fiir die max. Objekth6he 30 m. Im Falle der Verkleidung eines héheren Objektes mit den CETRIS®-Platten setzen

Sie sich in Kontakt mit dem Hersteller.

Schema der Verlegung der CETRIS®-Platten in dem System VARIO

ABSTAND DER HOLZSCHRAUBE VON DER
SENKRECHTEN KANTE

| Holz___| Verzinkung* | Alu___|
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wegungen aufnehmen. Einzelne Fassadenelemente
mit max. Ldnge 1600 mm sind mit Fugen von Min-
destbreite 5 mm und mit max. Lange 3350 mm mit
Fugen von Mindestbreite 10 mm zu verlegen. Falls
die Platten fir das VARIO Fassadensystem bauseitig
nachtréglich gebohrt werden, muss der Bohrdurch-
messer 10 mm betragen (bei Lange max. 1600 mm
geniigt der Bohrdurchmesser 8 mm).

ABSTAND DER HOLZSCHRAUBE
VON DER HORIZONTALEN KANTE

¢z (mm)

>70 <100
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8.4 Fassadensystem CETRIS® PLANK

Die zementgebundenen CETRIS®-Platten fur das
Uberlappende Fassadensystem CETRIS® PLANK
werden in der Breite 300 oder 200 mm und in der
empfohlenen Lange max. 1875 mm geliefert (fur die
Dicke 12 mm). Die Platten sind mit den vorgebohrten
Offnungen mit einem Durchmesser von 5 mm (min.
1,2-fache des Holzschraubendurchmessers) verse-
hen. Die Bohrungen und die Abstande der Trager

ABSTAND DER
HOLZSCHRAUBEN
UND NIETEN

PLATTENDICKE

ABSTAND
DER TRAGER

mussen den technologischen Vorschriften entspre-
chen, siehe folgende Tabelle. Die Befestigung der
Platten an die Tragkonstruktion muss die durch
Dehnung oder Schrumpfung der Fassadenplatten
verursachten Bewegungen aufnehmen.

Einzelne Fassadenelemente sind mit Fugen von
Mindestbreite 5 mm zu verlegen. Falls die Platten
bauseitig nachtraglich gebohrt werden, muss der

ABSTAND DER HOLZSCHRAUBE VON
DER SENKRECHTEN KANTE
¢1 (mm)

| Holz__| Verzinkung | Al

SCHRAUBE VON DER HORI-

Bohrdurchmesser im System PLANK 1,2-Fache des
Durchmessers der Schaft der verwendeten Holz-
schraube betragen.

Die CETRIS®-Platten flr den Gberlappten Fassaden-
system CETRIS® PLANK haben ihre untere Kante
entweder unter 45° Winkel abgefast, oder mit der
halbrunden Frase mit r = 3,2 mm abgefrast (gilt nicht
fur die CETRIS®-PROFIL Platten in allen Varianten).

MAXIMALE PLAT-
TENLANGE

ABSTAND DER HOLZ-

ZONTALEN KANTE

¢z (mm) (mm)

1260
1500
1875
1875
2100

Bemerkung: Die angefiihrten Werte gelten flir die max. Objekthdhe 30 m. Im Falle der Verkleidung eines hoheren Objektes mit den CETRIS®-Platten setzen

Sie sich in Kontakt mit dem Hersteller.

Hinweis: Die empfohlene max. Lange der CETRIS®-Platte fiir das System PLANK gleicht dem Dreifachen der Spannweite der senkrechten Hilfsprofile (Latten)
—d.h. bei der Plattendicke 10 mm max. 1500 mm und bei der Plattendicke 12 mm max. 1875 mm.

Schema der Verlegung der CETRIS®-Platten in dem System PLANK

Abfasung oder Abrundung der Kante
bei den CETRIS®-Platten im System
PLANK

a
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N
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a = min. 2 mm, max. 5 mm

r=32mm

d = Dicke der zementgebundene
CETRIS®-Platte
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8.5 Bearbeitung der CETRIS®-Fassadenplatten

Die zementgebundenen CETRIS®-Platten lassen
sich mit einer Kreissdge mit dem Sageblatt, das
mit Hartmetall bestlickt ist, beliebig schneiden. Um
den sauberen und ebenen Schnitt zu erzielen, ist die
Flahrungsleiste anzuwenden. Die Platten missen
dabei von der Riickseite aus geschnitten werden,
damit die Oberseite unbeschadigt bleibt.
Unverziiglich nach der Bearbeitung der angestri-
chenen CETRIS®-Platten ist es notwendig die Kante
zu entstauben und anzustreichen.

Die Locher werden mit einer Bohrmaschine (ohne
Zuschlag) auf einer festen Unterlage vorgebohrt. Es
sind die Metallbohrer zu verwenden. Das Bohren
erfolgt grundsétzlich von der Aul3enseite.

Bearbeitung der angestrichenen CETRIS®-Platten

Bohren Ségen

efﬁ

77

\L Anstrich

UL SN

000k

vvvvvvvv

Anstrich

8.6 Verpackung und Lagerung der CETRIS®-Fassadenplatten

Die zementgebundenen CETRIS®-Platten werden
auf holzernen Transportpaletten mit einer Schutz-
folie umhullt geliefert. Einzelne CETRIS® FINISH-
und CETRIS® PROFIL FINISH-Platten sind mit einer

8.7 Zusammensetzung

8.7.1 Untergrundkonstruktion

Die Untergrundkonstruktion muss allen Anforderungen
der entsprechenden, fiir diese Konstruktionen geltenden
technischen Vorschriften, nachkommen (CSN-Normen,
Bau- und technische Zulassungen, technologische Ver-
fahren). Es handelt sich dabei vor allem um ihre Homo-
genitat, Haftkraft und um die an Festigkeit und 6rtliche

8.7.2 Warmedammung

Falls die Warmedammung erwi(inscht ist, empfeh-
len wir die hydrofobisierten Mineralfaserplatten
von Typ WV gemafR DIN 18165 mit einem entspre-
chenden Nationalzertifikat zu verwenden. Die emp-
fohlene Brennbarkeitseinstufung geméafi EN 13 501-1

Empfohlene Typen der Mineralfaserplatten

Hersteller
Kontakt

Produkt

ORSIL FASSIL

Rockwool
International A/S
www.rockwool.com

AIRROCK ND

Die Dammplatten werden mit Tellerdiibeln in Lénge nach Anweisungen des Herstellers, befestigt. Die Mindestanzahl der Diibel pro m?
richtet sich nach den Angaben der Hersteller der Mineralfaserplatten.

Faktor des Diffusi-
onswiderstands y

Weichschaumfolie abgetrennt. Dadurch werden die
Transportschaden verhindert.

Die Platten miissen im verpackten Zustand auf einem
stabilen und festen Untergrund gelagert werden. Die

Lagerraume miissen trocken und gegen Regen und
Staub geschiitzt werden.

des CETRIS®-Fassadensystems

und gesamte Flachebenheit gestellten Anforderungen.
Die notwendige Festigkeit des Untergrunds ist durch die
Anforderungen einzelner Hersteller der Verankerungs-
technik und ihre Vorschriften fiir die Planung konkreter
Verankerungselemente gegeben.

ist A1, bzw. A2. Die min. Dicke der Platten hangt
von dem Produktionsprogramm einzelner Herstel-
ler und von den Anforderungen an den Wéarme-
widerstand der Dammschicht (wérmetechnische
Berechnung) ab.

8.7.3 Luftspalte

Die Luftspalte fuhrt die atmospharische Feuchtigkeit
und die mit Regen und Schnee durch die Fugen in
das offene System eingedrungene Feuchtigkeit ab.
Sie flihrt auch die aus der tragenden Unterkonstruk-
tion difundierende Feuchtigkeit ab. Im Sommer wirkt
die Luftspalte als eine Barriere gegen den Tempe-
raturanstieg in der tragenden Unterkonstruktion.
Die Kondensation der Feuchtigkeit in dem entlf-
teten Raum hangt vor allem von der Intensitat der
Volumenstromung und der Geschwindigkeit des
Luftungsstroms ab. Min. Dicke der Luftspalt betragt
25 mm, max. Dicke 50 mm.

Brennbarkeits-
klasse gemaR
EN 13 501-1

Warmeleitfa-
higkeit A

A1

0,035 W/mK
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8.7.4 Winddichte Sicherungshydroisolierung

Die Grundfunktion dieser Membranen besteht darin,
die Winddichtheit zu sichern und die Luftbewe-
gungen von der / in die Warmedammung zu be-
schranken. Die weitere Funktion dieser Membranen
ist es, das Wasserdurchdringen zu verhindern und
eine wirkungsvolle Abflihrung der Wasserdampfe
zu gewahrleisten.

In dem Zwischenraum zwischen den Lamellen und
der Warmedammung sind die h&ufigsten Erschei-
nungen der Luftbewegung im Inneren der hinter-
lufteten Fassade der entstehende Schornsteineffekt
und der Wind. Dank dieser Bewegung entstehen
infolge der Stromung Verluste der thermischen En-
ergie — die Warme wird von der Warmedammung
ausgesaugt. In die Warmedammung kénnen dabei

8.7.5 Tragender Rost — Holz

Tragende Konstruktion

Das tragende Geruist wird als ein Rost aus holzernen
Latten und Brettern gebaut. Die Latten und Bretter
werden aus dem hochwertigen Fichtenschnittholz
hergestellt, das auf max. 12 % Feuchtigkeit ge-
trocknet wird. Das trockene Holz wird mit einem
geeigneten Mittel gegen Pilzbefall und Faulnis im-
pregniert.

Waagerechter Primérrost

Der waagerechte Primérrost wird dann benutzt,
wenn die Fassade gleichzeitig warmegedammt sein
soll. Die Dicke entspricht der Dicke der Warmedam-
mung, min. Breite betradgt 50 mm. Der Planer be-
stimmt die Abmessungen, Befestigung und Abstand
der Latten aufgrund der statischen und warmetech-
nischen Beurteilung der Auf3enkonstruktion.

mechanische Partikeln eindringen, wie z.B. Staub,
der im Laufe der Zeit feucht werden kann, wodurch
die Eigenschaften der Warmedammung negativ be-
einflusst werden. Das Wasser kann in die Konstruk-
tion der aufgehangten Fassade auf verschiedene
Weisen durchdringen (Regen, Gravitation usw.).

Das geeignete Produkt ist DuPont™ Tyvek® Fassade

—winddichte und hochdampfdurchlassige Membra-
ne. Die Membrane wird direkt auf die Oberflache
der Warmedammisolierung verlegt und mittels
Tellerdiibeln verankert. An Stellen der Durchdrin-
gung der Verankerungselemente und der Teller-
dibeln durch die Membrane und Uberlappung der
Membrane wird sie durch das Systemband Tyvek®
verbunden.

Senkrechter Sekundarrost

Der senkrechte Sekundarrost bildet die Entluf-
tungsspalte zwischen dem Fassadenmantel und
gleichzeitig die tragende Konstruktion fur die Fas-
sadenplatten. Die Lattendicke héngt von der Ver-
teilung der Primarrostlatten und gleichzeitig von
der Anforderung an den notwendigen Querschnitt
der Luftspalte — min. 250 cm?2/m, max. 500 cm%/m
ab. Das bedeutet den min. Abstand der Kehrseite
der Fassadenplatte von der Warmedammung oder
von der Tragwand des Objektes von 25 mm und
max. 50 mm.

Die Latten werden zum Primaérrost in den Abstdnden
entsprechend dem Typ der Fassadenbekleidung
befestigt. Die Breite der Latten unter den Stol3fugen
der Fassadenplatten betragt min. 80 mm. Die Breite
der zwischenliegenden Latten betragt 50 mm.

8.7.6 Tragender Rost — Aluminiumprofile STYL 2000

Tragende Konstruktion

Das tragende Gertist liefert die Firma STYL 2000
Brno, Tschechische Republik. Das System EUROFOX
wurde von der gleichnamigen 8sterreichischen Fir-
ma als ein tragendes Gerust fiir die entllfteten Fas-
saden entwickelt. Das tragende Gerlist STYL 2000
besteht aus einem System von Ankern, Profilen und
Trégern. Die komplette Konstruktion ist dank den
verwendeten Materialen (Aluminium und seine edle
Legierungen /Al+Mg+Si/, ggf. Edelstahl) besténdig
gegen die Korrosion und aggressive Umgebung.
Die rationelle, statisch optimierte Konstruktion der
Basiselemente des Systems ermdglicht die Ge-

samtdicken des Fassadenmantels von 80 mm bis
330 mm. Die Stabilitat des Traggertistes STYL 2000
ist mit Riicksicht auf die thermische Belastung durch
ein System von Festpunkten und Gleitlagerungen
(vorgebohrte runde und ovale Locher in den FOXI-
Elementen fir die Befestigung der Tragprofilen)
gegeben.

Die tragenden Grundelemente FOXI ermoglichen
dank der Nut-und-Feder-Verbindung mit den senk-
rechten Tragprofilen die Ausgleichung der Uneben-
heiten des Untergrundes im Bereich bis 35 mm in
der Ebene senkrecht zur Referenzebene.

Fixierungselement FIXI

Das Fixierungselement FIXl ist aus der Aluminium-
legierung AIMg gemaR DIN 4113 hergestellt. Die
Abmessungen betragen 31/48/3 mm. Die Ansetzfla-
che flr den Anker FOXI ist gekerbt, um die statische
Zusammenwirkung zu erhéhen. Auf dem Fixierungs-
element ist ein rundes Loch mit einem Durchmesser
von 10,5 oder 14,5 mm vorgebohrt. Das Loch dient
zur Befestigung an den Untergrund mit Diibel und
der entsprechenden Holzschraube.
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Elemente des Systems STYL 2000

Tragendes Fixierungselement FOXI

Tragendes Fixierungselement FOXI ist aus der Alu-
miniumlegierung AIMg gemafR DIN 4113 hergestellt.
Es ist L-formig seine Abmessungen sind 80/80 bis
290 mm, Blechdicke 2 mm. In dem Fixierungse-
lement sind zwei runde Lécher mit einem Durch-
messer 20 mm vorgebohrt, die fiir die Befestigung
des einem Elements an den Untergrund mit einem
FIXI-Element, Holzschraube und Dibel dienen. Fir
die Verbindung mit den senkrechten Tréagern ist mit
einer Nut mit zwei runden Lochern mit Durchmesser
50 mm (Festpunkt) und zwei ovalen Léchern mit von
Durchmesser 5,0 / 15 mm (Gleitpunkt) versehen.

Senkrechte T-, L- und Ecktrager

Senkrechte T-, L- und Ecktrager sind aus der Alumini-
umlegierung Al Mg Si 05 F25 geméfR DIN 4113 in den
Langen 6000 mm, Blechdicke 1,6 mm hergestellt.

L-Profil im Format 60/40 mm
T-Profil im Format 60/80 mm
Eckprofil im Format 30/30 mm

UNI-Verbindung

Die UNI-Verbindung dient zum Bau eines Tragrostes
aus den kombinierten Materialen (Fixierungselement
aus Aluminium, senkrechter Trédger aus Holz). Die
einzelnen Elemente werden mit Holzschrauben ver-
bunden. Alle hélzernen Elemente miissen mit einem
Schutzanstrich versehen (impregniert) werden.

Selbstschneidende Holzschrauben 4,2/16 mm

Die selbstschneidenden Holzschrauben 4,2/16 mm
sind aus dem rostfreien Edelstahl A4 (Korrosions-
bestandig, rostfrei) nach DIN 4113 hergestellt. Sie
dienen zur Verbindung der FOXI-Elemente mit den
senkrechten Tragern, ggf. zur Verbindung der aty-
pischen Hilfsprofile mit den Vertikaltragern gemaf
der Zeichnung.

Hilfsprofile

Die Hilfsprofile werden durch die inldndischen Liefe-
ranten gemaf den Anforderungen der Bauplaner aus
dem Aluminiumlegierung AIMg 3 gemaf3 DIN 4113,
Blechdicke 1 — 2 mm hergestellt.

Elemente des Systems STYL 2000
FTA-v-100

Traganker FOXI mit Diibel und Holzschraube
Senkrechter T-Trager
Selk hneidende Edel hrauben

Warmedammung aus den hydrofobisierten Mineralfaserplatten
Zementgebundene CETRIS®-Platten

Edelstahlholzschraube

OO A WN =

Elemente des Systems STYL 2000

FLZ-v-500

1 Traganker FOXI mit Diibel und Holzschraube

2 Senkrechter L-Trager

3 Selb hneidende Edelstahlholzschrauben

4 Warmedammung aus den hydrofobisierten Mineralfaserplatten
5 Zementgebundene CETRIS®-Platten

6 Waagerechter Trager

7 Edelstahlholzschraube

Elemente des Systems STYL 2000
FTC-v-200

Traganker FOXI mit Diibel und Holzschraube

Senkrechter T-Trager

Aluminiumklammer, die die CETRIS®-Fassadenplatten festhalten
Selbstschneidende Edelstahlholzschrauben

Warmedammung aus den hydrofobisierten Mineralfaserplatten
Zementgebundene CETRIS®-Platten

OO0 A WN =

Elemente des Systems STYL 2000
FUH-v-200

Traganker FOXI mit Diibel und Holzschraube

Selk hneidende Edelstat hrauben

Warmedammung aus den hydrofobisierten Mineralfaserplatten
Zementgebundene CETRIS®-Platten

Trager aus impregniertem Holz

Befestigung des Holztragers - UNI Verbindung
Edelstahlholzschraube

NO O hHWN=
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8.7.7 Zusatzliche Werkstoffe

Holzschrauben fiir die Befestigung der zementgebundenen CETRIS®-Platten zum Rost.
Fur die Befestigung der CETRIS®-Platten im System VARIO (sichtbare Fugen) dienen Edelstahl- bzw.
galvanisch behandelte Schrauben mit halbrundem oder Sechskantkopf mit einer wasserfesten Dich-
tungsscheibe. Die untere Seite dieser Dichtungsscheiben ist mit einer vulkanisierten Schicht von EPDM-
Elastomer versehen, die die wasserfeste und flexible Verbindung der Werkstoffe gewahrleistet. Der Typ
der Holzschraube hangt auch von dem Typ des Untergrunds — des benutzten Tragrosts — ab.

Fur die Befestigung der CETRIS®-Platten im System
PLANK (Uberlappendes System) werden rostfreie
bzw. galvanisch behandelte Holzschrauben mit dem
Versenkkopf angewendet.

Empfohlene Holzschrauben fiir die CETRIS®-
Platte im System PLANK, Dicke 10 (12) mm,
Tragkonstruktion aus Holz:

* Holzschraube CETRIS PLANK 4,2 x 45 mm

Empfohlene Holzschrauben fiir die CETRIS®-
Platte im System PLANK Dicke 10 (12) mm,
Tragkonstruktion Eurofox:
* EJOT Schraube Climadur-Dabo TKR

4,8 X 35 mm.

Verankerung der CETRIS®-Platten mittels Nieten

* Die CETRIS®-Platte ist vorzubohren, der Durch-
messer der Bohrung im Falle des Schiebepunktes
betrdgt 8 mm (bzw. 10 mm, falls die Plattenlange
groRer als 1600 mm ist), beim Festpunkt ist die
Platte mit Durchmesser von 5,1 mm (Durchmesser
des Nietkorpers) vorgebohrt.

* Die Lage der vorgebohrten Offnungen in der Platte
ist identisch mit der Verankerung der Platte mittels
Holzschrauben, immer eine éf'fnung in der Platte
ist mit einem Durchmesser von 5,1 mm (der sog.
Festpunkt) vorgebohrt. Die Lage des Festpunktes
hangt von der Plattenform und der Zahl der Off-
nungen ab, siehe das Schema:

X X X X X X X
Festpunkt
X e} X X X
Schiebepunkt
X X X X X

> Schiéaepunkt

X e Schiebepunkt
[ R Festpunkt

X
Festpunkt
X

Empfohlene Holzschrauben/Schrauben fiir die

Verankerung der CETRIS®-Platte im System

VARIO, Tragkonstruktion aus Holz:

e JT3-2-4,9 x 35-E 14 (max. Dicke der
CETRIS®-Platte 12 mm)

e JT4-FR-2-4,9 x 35-E 14 (max. Dicke der
CETRIS®-Platte 12 mm)

¢« JA3-LT-4,9 x 38-E14 (max. Dicke der
CETRIS®-Platte 14 mm)

©r ([

¢ VISIMPEX Klempnerschraube + EPDM, TX20
4,5 x 35 - 60 mm, rostfrei A2

A
WL

A
W

)
W

LANANANNG

* Fur das Nieten sind die Nieten in der Edelstahl-
ausflihrung bzw. verzinkte und pulverbeschichtete
Nieten geeignet. Der Durchmesser des Nietkopfes
betragt im Hinblick auf die Vorbohrung min.
14 mm, die Nietlange hangt von der Klemmlénge

:(j:m)

Schiebepunkt
8 (10) mm/5,1 mm

Festpunkt

Verwendung des Zentrierpunktes

¢ SFS TW-S-D12-A14-4,8 x 38 mm, Halblinse
Holz

* Mage 7060 Holzschraube Topex 4,8 X 45 mm,

Holz Sechskant (max. Platendicke 12 mm)

Mage 7341 Holzschraube Topex Ufo 4,8 x 45

mm, Holz Halblinse (max. Platendicke 12 mm)

¢ Visimpex CIBDJ 4,8 x 35 mm

Empfohlene Schrauben fiir die Verankerung der
CETRIS®-Platte im System VARIO, verzinkte oder
Aluminium-Tragkonstruktion:

¢« JT2-3-48x25(38)-V 14

e JT2-3-4,8 x 25(38)-V14

SFS SX 3/15-L 12-S16 - 5,5 x 38 mm —Kopf IRI-

US, (Dicke der CETRIS®-Platte 14 mm)

SFS SX 3/15-S16 - 5,56 x 38 mm — Kopf Sechs-

kant, Klemmlange 15 mm

* Mage 7010 - selbstschneidende Schraube To-
pex Ufo 4,8 x 38 mm, Alu, verzinkt, Halblinse
(max. Platendicke 12 mm)

ab (Dicke der CETRIS®-Platte + Dicke des Profils
des Fassadentragwerks).

Empfohlene Typen von Nieten

* SFS- AP 14-50180 - S (Male 5,0 X 18,0 mm,
@ des Kopfes 14 mm, Klemmlange 10,5 -
15,0 mm)

* SFS- AP 16 -50180 - S (Mal3e 5,0 X 18,0
mm, ¢ des Kopfes 16 mm, Klemmlénge 10,5 —
15,0 mm)

e EJOT - K14 - AI/E 5 x 18 mm (@ des Kopfes
14 mm, Klemmlange 12 - 14 mm)

* ETANCO Niete Alu/Edeltahl offen 4,8 x 18 mm
(¢ des Kopfes 16 mm, Klemmlénge 12 —
14 mm)

* BS 4,8 x 25 mm Alu/Edelstahl A2 (g des Kopfes
16 mm, Klemmlange 15 mm)

Hinweis:

Bei der Befestigung der CETRIS®-Platten mittels
Nieten oder Holzschrauben muss der Befestigungs-
element genau in die Mitte der vorgebohrten Off-
nung gesetzt werden (Durchmesser der Vorboh-
rung 10 mm oder 8 mm je nach der Lédnge der
CETRIS®-Platte). Um dabei préazis zu sein konnen die
Zentrierhilfsmittel benutzt werden (flr das Bohren,
Schrauben).




System der unsichtbaren Befestigung (Klebung)
der CETRIS®-Platten - SikaTack®-Panel

Falls die unsichtbare Befestigung erwiinscht wird
(gilt nur fur das System VARIO und fir die senkrech-
ten Verkleidungen) kénnen die CETRIS®-Platten an
einen Rost geklebt werden.

Das empfohlene System ist ein Produkt des Her-
stellers SIKA, das aus folgenden Komponenten
besteht:

» Sika® Cleaner 205 - Reinigungs- und Aktivierungs-
mittel fUr die Vorbereitung der geklebten Flache
mit kurzer EntlGftungszeit

SikaTack® Panel Primer Grundierungsfarbe fir
die Verkleidungsplatten, Aluminium- oder Holz-
tragelemente

SikaTack® Klebeband — Montageband - beidseitig
klebendes Fixierungsband fiir die schnelle Fixie-
rung der Fassadenplatten

SikaTack® Panel — Klebemasse

Das empfohlene system von der Firma AUTO-CO-
LOR besteht aus folgenden Komponenten:

* Dinitrol 520 cleaner-activator — Reinigungs- und
Aktivierungsmittel fir die Vorbereitung der ge-
klebten Flache

Dinitrol 550 Multiprimer — Grundanstrich flr die
Fassadenplatten, Aluminuim- oder Holztrage-
lemente

* SPADA beidseitig klebende Montageband - flr
die schnelle Fixierung der Fassadenplatten
Dinitrol F 500 LP — Bauklebstoff

Das Kleben mit dieser Technologie darf nur durch die
geschulten Firmen und Mitarbeiter unter Beachtung
des streng festgesetzten technologischen Verfahrens
des Lieferantes des jeweiligen Klebsystems durch-
geflhrt werden. Beim Planen von diesem System
ist eine technische Beratung mit der technischen
Abteilung des Lieferantes des jeweiligen Klebsy-
stems notwendig.

Die wichtigsten Grundsétze fir die Anwendung eines
Klebsystems beim Kleben der zementgebundenen
CETRIS®-Platten:

* Die empfohlenen Plattendicken sind 10 und
12 mm.

* Die geeignete Unterlage sind Alu-Profile und
Holzlatten (mit der Hobeloberflache auf der zu
verklebenden Seite), im Falle der verzinkten Profile
ist die Behandlung (nach den Anweisungen des
Klebesystems-Lieferanten) notwendig.

* Der max. Abstand der Stiitzen betragt 500 mm

(fur die Plattendicke 10 mm), bzw. 625 mm (fur die

Plattendicke 12 mm), die max. Lange der CETRIS®-

Platte gleicht dem Dreifachen des max. Abstands

der Stitzen (d.h. 1500 mm fir die Dicke 10 mm

und 1875 mm fir die Dicke 12 mm).

Die Profile diirfen nicht horizontal orientiert wer-

den, die max. zulassige Profillange (Lattenlange)

betragt 5 m, zwischen den Profilen (Latten) ist
eine Dehnung notwendig.

Kleben der Platten im SIKA-System

1 Trag I FOXI mit dem
Diibel und der Holzschraube

2 Senkrechter T-Trager

3 Selbstschneidende Edelstahlholzschrauben

4 Warmedammung aus den hydrofobisierten
Mineralfaserplatten

5 Zementgebundene CETRIS®-Platten

6 Beidseitig klebendes Klebeband

7 Spezielle Klebemasse

Fixierung

* Die Realisierung ist nur in trockener Umgebung
moglich, die Raumtemperatur muss zwischen
+10° C bis +30° C liegen und mindestens 5 Stun-
den nach der Montage darf sie nicht unter die
untere Grenze sinken.

* Es wird empfohlen, die Platten bis zur max. Hohe
von 12 m zu kleben.

* Die Montage dirfen nur geschulte Mitarbeiter
durchfiihren, die mit allen Grundséatzen und An-
forderungen bekannt gemacht wurden.

Dauerelastische Verbindungskleber

Beim Verlegen der zementgebundenen CETRIS®-
Platten im System PLANK ist es geeignet, an die
freien Enden der Fassadenplatten von unten einen
dauerelastischen Klebstoff aufzutragen. Empfohlene
Produkte sind Acrylatkleber mit einer Zugfestigkeit
von mindestens 0,1 MPa.

Bander und Unterlagen aus Gummi

Die Bander und Unterlagen aus Gummi verhindern
die Kontakt- und Spaltkorrosion dort, wo die Ele-
mente aus Aluminiumlegierungen mit anderen Me-
tallen in Verbindung kommen, ggf. flir Verlangerung
der Haltbarkeit der hélzernen Konstruktion (Unter-
legung der senkrechten Sto3fuge an der Stol3stelle
zweier Fassadenplatten auf den Holzrost).

Fixierungstechnik

Fir die Befestigung des Holzrosts werden die Rah-
mendiibel HILTI HRDU, MUNGO, MEA, EJOT, UPAT,
POLYMAT o. a. verwendet. Die Verteilung und den
Typ der Diibel bestimmt der Planer.

Fir die Befestigung der senkrechten zu den waa-
gerechten Latten (Sekundar- und Primaérrost) wer-
den Edelstahl- oder galvanisierte Holzschrauben
verwendet.

CETRIS®-
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Komplementére Profile (Leisten) zum
Fassadensystem

Fir die Losung der Details einer vorgehangten ent-
lifteten Fassade (untere Beendigung - Entliftung;
obere Beendigung - Entliftung; Fenster- und Tur-
gewande; dulBere und innere Ecken u. &.) werden
Formprofile (Leisten) verwendet. Die Leisten sind aus
dem verzinkten Blech (ggf. mit farbiger Oberflachen-
behandlung), Aluminiumblech, oder PVC (Systeme
Protector, Baukulit, DK GIPS) hergestellt.

Halter fir die Befestigung der
Verkleidungsplatten

Die alternative Befestigung der zementgebundenen
CETRIS®-Platten ist die Verwendung von Schellen
bzw. Spannmitteln ETANCO. Im Hinblick auf die
lokale Fixierung der Platte nur in dem Platten-
umfang betrdgt das max. zuldssige Format der
CETRIS®-Platte 400 x 400 mm. Die Verwendung
von gréfBeren Formaten ist mit dem Hersteller zu
besprechen!

8
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8.8 Technologisches Verfahren fur die Montage
eines CETRIS®-Fassadensystems

Querschnitte des Fassadensystems CETRIS®-VARIO mit Warmedammung an dem Tragrost aus Holz

Erklarung der Befestigungselemente:

~ A) Befestigung der waagerechten Profile an die
Hauswand:
g * Betonwand - Rahmendiibel Hilti HRD, Abstand
2 ¢ =750 mm
g ¢ Porenbetonwand - Rahmendubel Hilti HRD, Ab-
stand ¢ = 600 mm
— * Mauerwerk - Rahmenditibel Hilti HRD, Abstand
c= 600 mm
g * Insbesondere im Falle des Porenbetons ist die
2 Tragféhigkeit des Untergrunds zu prifen.
E B) Befestigung der Warmedammung
L ¢ TellerdUbel (abhangig von dem Typ und Dicke

der Warmedammung) gemafl Anweisungen des
Herstellers der Warmedadmmung.

C) Befestigung der senkrechten Latten zu den
waagerechten Profilen:
¢ galvanisch metallisierte Holzschrauben
6,3 X 80 mm

Narozi domu

1 Waagerechte Holzprofile mindestens
100x Warmedammungsdicke in mm
Senkrechte Holzlatten 100 X 32 mm
Senkrechte Holzlatten 50 x 32 mm
Untergrund

Warmedammung
Zementgebundene CETRIS®-Platte

oA WN

L a2 | a2 | a2 | a2 | a

# # #
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EXPONIERTE LAGE e = 1,5 m
ECKEN, HAUSFLURKANTEN NORMALE LAGE

Alle Werte in mm
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Querschnitte des Fassadensystems CETRIS®-PLANK mit Warmedammung an dem Tragrost aus Holz

Erklarung der Befestigungselemente:

A) Befestigung der waagerechten Profile an die
Hauswand:
¢ Betonwand - Rahmendubel Hilti HRD, Abstand
¢ =750 mm
* Porenbetonwand - Rahmenduibel Hilti HRD, Ab-
stand ¢ = 600 mm
* Mauerwerk - Rahmendubel Hilti HRD, Abstand
¢ =600 mm

max. 600

B) Befestigung der Warmedammung

 Tellerdiibel (abhéngig von dem Typ und Dicke
der Warmedammung) gemald Anweisungen des
Herstellers der Warmedammung.

* Insbesondere im Falle des Porenbetons ist die
Tragfahigkeit des Untergrunds zu prifen.

max. 600

C) Befestigung der senkrechten Latten zu den
waagerechten Profilen:

* galvanisch metallisierte Holzschrauben
6,3 X 80 mm

Narozi domu

-

Waagerechte Holzprofile mindestens
50x Warmedammungsdicke in mm
Senkrechte Holzlatten 100 x 32 mm
Senkrechte Holzlatten 50 x 32 mm
Untergrund

Warmedammung

Zementgebundene CETRIS®-Platte

oA WN

a/2 a/2 a/2 a/2 a a a a
)i SR AL L ) + ,L
EXPONIERTE LAGE e = 1,5 m
(ECKEN, HAUSFLURKANTEN) NORMALE LAGE

Alle Werte in mm
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8.8.1 Montage des holzernen Fassadentragwerks

Vermessung der Grundachsen und der
Referenzebene fiir die Durchfithrung der
Ausmauerungen

Soweit moglich, ist es vorteilhaft, die Grundach-
sen zu vermessen, insbesondere die Breiten der
Fensterpfeiler und der Referenzebene fir die ge-
schlossenen Flachen der Untergriinde der Fassa-
denummantelung.

Tragende Holzkonstruktion der vorgehédngten
hinterlifteten Fassade:

Montage des Priméarrostes — der waagerechten
Latten

Die Holzlatten werden mit Diibeln an den ausgegli-
chenen Untergrund so befestigt, dass die resultie-
rende Tragkonstruktion entsprechend stabil ist. Bei
der Auswahl des Typs und Gréf3e der Dibel sollen
die Untergrundeigenschaften mitbericksichtigt wer-
den. Falls der Untergrund nicht genug flacheben
ist, werden die Latten wegen der ortlichen sowie
der gesamten Flachebenheit mit Holzunterlagen
unterlegt. Um die einzelnen Flachen auszugleichen,
werden zuerst an ihren Randern senkrechte Holz-
latten befestigt. In die Latten werden Négel einge-
schlagen. Zwischen den Néageln wird eine Schnur
gespannt. So wird die Stirnebene des Holzrostes
festgesetzt. Alle anderen waagerechten Holzlatten
werden dieser Ebene angepasst; entweder Einlegen
von Ausgleichsunterlagen aus Holzlagen, oder durch
das Einlassen in die Wand. AnschlieRend werden
die Latten festgezogen.

Montage der warmedammenden Schicht

Wenn die Fassade warmegedammt sein soll, werden
zuerst die waagerechten Latten an den Untergrund
befestigt (Dicke der Latten gleicht der Dicke der
Warmedammung). Die Warmedammung wird langs
hineingelegt und mit Tellerdbeln zum Untergrund
befestigt. Der Einbau der Warmeddmmung wird
mittels Tellerdiibel geméaR den Anforderungen des
Herstellers der Befestigungstechnik ausgefiihrt. Die

Anzahl der Tellerdlibel bestimmt der Planer aufgrund
der Empfehlungen des Dammstoffherstellers. Die
Warmedammschicht muss an dem Untergrund
dicht aufliegen, sie muss durchlaufend sein und
darf keine offenen Fugen aufweisen (dicht auf Stoss
verlegen!). Die Tellerdiibel miissen im Untergrund
fest verankert sein und mussen dicht zur Warme-
dammschicht aufliegen.

Montage des Sekundarrostes - der senkrechten
Traglatten

Die senkrechten Traglatten (Mindestbreite 50 mm,
an der StolR3stelle von zwei Platten min. 100 mm)
werden mit Holzschrauben an den Primarrost be-
festigt. Die Achsenabstande der Latten dirfen die
angegebenen Werte nicht Uberschreiten.

Nach der Befestigung der senkrechten Latten ent-
steht im Rost ein Luftspalt, min. Breite der Luftspalte
betragt 25 mm, max. Breite 50 mm.

Montage von Hilfskonstruktionen

Die Hilfskonstruktionen werden je nach den Anfor-
derungen einzelnen Details der Bauzeichnungen
eingebaut. Es handelt sich vor allem um senkrech-
te und waagerechte Hilfslatten, die die Offnungen
(Leibungen der Fenster und Turen), innere und
aullere Ecken, untere und obere Beendigung usw.
begrenzen.

Die max. Lange der Rosten und der Holzlatten
betragt 6 m.

Die Holzbaustoffe miissen trocken und gegen Feuch-
tigkeit, Insekten und Holzschadlinge behandelt wer-
den. Im Falle eines kombinierten Rostes sind die
Verankerungen von beiden Seiten der Holzlatten zu
variieren (Reduzierung der Verdrehung).

Die Dehnung zwischen den Latten ist immer im
Ort der waagerechten Fuge in der Breite von min.
10 mm. Fur die Verbindung empfehlen wir das Ver-
ankerungsmaterial aus Edelstahl.

8.8.2 Montage der tragenden Aluminium- oder Verzinkkonstruktion

Mit Ruckblick auf die hohe Warmeausdehnung wird
der Rost aus Aluminiumprofilen lediglich aus den
L-Profilen gebildet, d.h. die senkrechte StoRstel-
le zwischen den Platten besteht immer aus zwei
selbststiandigen L-Profilen.

Beim Einbau des Rosts aus verzinkten Profilen ist
die Verwendung des Profils bei der Verlegung der
CETRIS®-Platten mit Breite bis 1 875 mm zulassig.
Bei Platten mit der groReren Breite (Verlegung in
Langsrichtung) ist wie bei der Aluminiumunterkon-
struktion vorzugehen, d.h. anstatt eines gemein-
samen Profils werden zwei selbststandige L-Profile
verwendet.

Die max. Lange des Rosts aus Aluminium- und
verzinkten Profilen betragt 3,35 m. Die Dehnung
zwischen den Profilen befindet sich immer im Ort
der waagerechten Fuge in der Breite von max.
10 mm. Die Ausflihrung des Tragrosts (Befestigung
und Abstand der Verankerungen, Verankerung der
Profile — feste und verschiebbare Punkte u.a.) muss
mit den Anweisungen des Rostlieferanten tiberein-
stimmen. Samtliche Verbindungsbaustoffe missen
ausschlieRRlich aus Edelstahl sein.

Die Befestigung der CETRIS®-Platte zu zwei un-
terschiedlichen Rosten (verschiedene Materialien
oder unterschiedliche Dehnungseinheiten) ist nicht
erlaubt!

Dehnung - Holzrost
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Montageschema der Aluminium-L-Profile
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Der Giberschrittene Abstand der Stiitzen

Infolge der ungentigenden Verankerung der CETRIS®-
Platten (Uberschreitung der max. Abstande der Pro-
file und Holzschrauben) kommt es zur Verformung
(Beulung oder Ausbeulen) bzw. zur Beschadigung
(Rissbildung) der Platten!

Bonou ) b ok

Falsch ausgefiihrte Dehnung des Rosts

Die falsch ausgefiihrte Dehnung des Profils aul3er
dem Niveau der waagerechten Fuge zwischen den
CETRIS®-Platten.

Die nicht eben ausgeglichene Grundlage unter
den Platten

Bei der Verwendung der zusatzlichen Profile (Losung
der Ecken, Ausfillen der Fugen) sind die Uneben-
heiten in dem Untergrund auszugleichen, und zwar
Uber die ganze Hohe des Profils.

CETRIS®-

Fassadensysteme

Dehnung - Rost aus den Aluminium- oder ver-
zinkten Profilen
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max. 3 3560 mm

min. 10 mm
3, 10 mm

max. 3 3560 mm

Richtige Anwendung des Gummibandes

Zwecks Ausgleichung des Untergrunds und Er-
moglichung der Dehnung der Platten ist unter die
CETRIS®-Platten das EPT-Gummiband einzubauen.
Das Band verhindert die sofortige Ubertragung der
Temperaturen, Feuchtigkeit und das eventuelle Ab-
flieBen der Korrosion (verzinkter Rost).
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8.8.3 Die Montage der tragenden Konstruktion DEKMETAL

Der Einbau des Fassadensystems aus dem Tragwerk
DEKMETAL kann in folgende Teilschritte eingeteilt
werden:

* Montage des senkrechten tragenden Rosts

* Montage der Warmedéammschicht

» Befestigung der Diffusionsfolie

* Montage der senkrechten Profile

* Montage der Fassadenvernleidung inkl. Detail-
I6sungen

Das Vorgehen in den ersten zwei Schritten héngt
von dem ein der Untergrundkonstruktion ab — ob
es sich um Skelett mit Anwendung der C-Kassetten
oder um eine Wandkonstruktion mit Konsolen und
Profilen handelt. Das weitere Montageverfahren ist
dann identisch.

In der ersten Phase des Einbaus werden die hori-
zontalen Rostteile ein hergestellt. Im Falle, dass die
Konstruktion durch ein Skelett gebildet ist, werden
die C-Kassetten verwendet. Falls die Fassadenver-
kleidung an eine Tragwand montiert wird, ist dieser
Rost durch ein System von Konsolen und Profilen
Z50 gebildet. Der nachstehende Text beschreibt
die haufigere Einbauvariante — als Grundschicht
dient die Ziegel- oder Betonwand. Das Einbauver-
fahren auf die C-Kassetten (die montierten Unter-
grundkonstruktionen) ist bei dem Systemlieferanten
verflgbar.

Far das Tragsystem DEKMETAL gelten flr die Ab-
stande der senkrechten Profile und Verankerungse-
lemente dieselben Grundsétze - siehe die Tabellen
Max. Achsenabsténde der Verankerungselemente
in den Kapiteln 8.3 Fassadensystem CETRIS® VARIO
und 8.4 Fassadensystem CETRIS® PLANK.

Werkzeuge

Far die Montage der Fassadenverkleidungen aus
dem Profilblech werden folgende Werkzeuge ver-
wendet:

* Drehschrauber — es werden elektrische Dreh-
schrauber mit Tiefenanschlag angewendet. Den
Tiefenanschlag benutzt man in der Regel fir die
Montage der Stahlkonstruktion selbst, das Anzugs-
drehmoment findet seine Anwendung vor allem
bei Bestiickung der Verankerungsschrauben.
Elektrische Nachschneideschere — werden fir
die Behandlung der Bleche mit einer Lackier-
schicht benutzt. Sie ermdglichen, die direkten
und gekriimmten Schnitte durchzufihren. In der
Abhangigkeit von dem Typ des Nachschneide-
kopfes kénnen auch Schnitte in der Blechbiegung
durchgefiihrt werden.

Elektrische- oder Handhackséage — fiir die Kleinar-
beiten gentigt die Handsage, bei ldngeren Schnit-
ten wird die elektrische Sage bevorzugt.
Nietzange - fiir die kleinen Nietarbeiten wie z.B.
far das Nieten von Abtropfleisten geniigt eine
Handnietzange.

TYP DER STRUKTUR

Untergrundkonstruktion

Horizontale Linienelemente

AUF DER WAND AUS C-KASSET-
TEN (MONTIERTE KONSTRUKTION)

AUF DER SILIKATWAND

Ziegel-, Betonwand

Profil Z50

Tragende C-Kassetten

Senkrechte Linienelemente

* Blechschere fiir das Schneiden von starkeren
Blechen (iber 1 m) sind die Hebelschere emp-
fehlenswert. Man benutzt immer den Satz von
linken und rechten Scheren.

Falzzange - fur die handgemachten Biegearbeiten
werden zwei Typen der Falzzangen angewendet
— die direkte flir das Blechbiegen und die gebo-
genen fir die Nutenbildung.

Einstellzange — werden zur vorlaufigen Blechbe-
festigung verwendet. Messgerate — Meter, Band-
mal3, Pegelblei, Nivellierungsgerat, Teodolit.

* Wobbellaser

* Bohrer.

Montage der waagerechten Linienelemente des
Roses - Konsolen und Profile Z50

Far die Punktbefestigung in die kompakte Grund-
lage (Mauer- oder Betonwand) werden in der Pro-
jektdokumentation entsprechende Konsolen mit
vorgebohrten Offnungen entworfen. Vor dem Mon-
tagebeginn ist die Ebenheit der bestehenden Fassa-
de zu prifen. Es muss die am meisten ausgetretene
Stelle festgestellt werden, genauso wie auch die
Differenz der Unebenheiten dieser Stelle und der
Fassadenecken.

Nach dem Verankerungsplan werden in den Objekte-
cken einzelne Reihen von Konsolen abgesteckt. Die
untere Reihe mit dem L-Profil wird mittels des Ni-
vellierungsgeréates abgesteckt, die restlichen Reihen
werden mittels Messer festgestellt. Die Randpunkte
werden mit einer fdrbenden Schnur verbunden und

Montage der Z50 Profile an die Verankerung

Profil Omega 50 (80)

Profil Omega 50 (80)

Struktur des tragenden Systems

Profil OM80 SP
Profil OM50

Profil Z50
Konsole A

Rost DKM2A

Montage eines Justierprofils




die Reihen werden auf die Fassade (ibertragen.
Gemal dem Verankerungsplan werden anhand der
gezeichneten Linien die Konsolen befestigt. Jede
Konsole ist mit den vorgeschlagenen Verankerungs-
schrauben zu befestigen. Nach der Befestigung der
Randverankerungen wird mittels Senkbleis die Ver-
tikale festgesetzt. Die Vertikale sollte ca. 2 cm hinter
der Stirn der Verankerungen verlaufen. Dann werden
diese Punkte in der waagerechten Richtung mittels
Bindedraht verbunden. Auf diese Weise stecken
wir den vollkommen ebenen Rost ab, nach dem die
Profile Z50 aufgesetzt werden kénnen.

Falls es die Moglichkeit besteht, den Rotationsla-
ser zu benutzen, man kann ihn zum Abstecken der
Ebene anstatt der Drahten benutzen.

Die Profile Z50 werden zu den Hangekonsolen mit-
tels selbstbohrender Schrauben befestigt. 250 wird
auf die Hangekonsolen aufgelegt, dann wird ihre
richtige Lage gegenliber dem Bindendraht Gberprift
und zu jeder Hangekonsole werden diese mit einer
Schraube angeschraubt. Der Abstand der Stirngurt-
platte des Profils Z50 von der Stirn der Verankerung
darf nicht mehr als 30 mm betragen.

Falls die Unebenheiten der Fassade gréRRer sind, als
diejenigen, die das Profil Z50 decken kann, muss
ein U-Justierprofil angesetzt werden. Dieses Profil
wird auf die waagerechte Flache der Konsole so
gesetzt, dass das Profil Z unterstitzt ist. Dann wird
dieses Profil zur Konsole mittels zwei Schrauben
angeschraubt. Danach wird das Profil Z50 zum
Justierprofil abgesetzt und verschraubt. Die Profile
Z50 werden durch die Uberlappung um 100 mm
angeschlossen, in der Uberdeckung werden sie
mittels zwei selbstbohrende Schrauben zusammen-
geschraubt. Eine Schraube kommt in den Stander,
die zweite in die Stirngurtplatte. Die Schrauben
sollten diagonal zu dem Uberlappenden Teil ange-
bracht werden.

Wenn man Profile anfligt, die an der Ecke des Ob-
jektes zusammenlaufen, kann man sie durch Ver-
schraubung oder Biegung des Profils in die L-Form
und Anbindung an die sonstige Profile verbinden.
Ahnlich werden auch die Profile in den Ecken an-
geschlossen.

Im Laufe der Montage des waagerechten Rostes
wird an den Wandful3 der erste Teil des Grundprofils
befestigt. Das Sockeldetail wird vor dem Einbau der
einzelnen Verkleidungselemente des Fassadensys-
tems gel6st. Der richtigen Absteckung und Montie-
rung der Sockelelemente ist groRe Aufmerksamkeit
zu widmen, denn damit wird die grundlegende
Basisebene des ganzen Verkleidungsmantels ab-
gegrenzt. Im Laufe der Montage der Profile Z50
wird an die Wand das Basis-L-Profil verankert.
Die Verankerungselemente werden nach 500 mm
angebracht. Die Lage dieses Elements bildet die
Grundebene fiur alle Verkleidungselemente. Das
Element muss waagerecht und in der, durch den
Verlegungsplan festgestellten Hohe angebracht
werden. Gleichzeitig mit der Montage der n-Profile

Anschluss der Profile 250, die Uberlappung betrigt 100 mm.

den man den zweiten Teil des Basisprofils an den
Wandful3. Das Profil wird auf beiden Enden nach
den Omega-Profilen ausgeglichen, es wird das Ni-
veau geprft und mittels Stellzange befestigt. Beide
Teile des Griindungsprofils werden von unten nach
500 mm verschraubt. Danach wird die Diffusionsfolie
zwischen Griindungsprofil eingelegt und die Omega-
Profile werden zusammengeschraubt.

Nach der Befestigung der Omega-Profile wird die
L-Laftungsleiste befestigt. Die Leiste sollte mit ih-
rem Ende die Wassernase des Grindungsprofils
berthren. Die Position der Leiste ist aus dem Sche-
ma sichtbar. Die Leiste wird mit Schrauben oder
Nieten befestigt.

Sicherheits-hydroisolierende und luftdichte
Schicht, wirksam wasserdampfdurchlassig
Kontaktdiffusionsfolie mit der &quivalenten Diffusi-
onsdicke <0,3 m erflllt mehrere Funktionen:

* Sicherheits-isolierende Funktion — die Verklei-
dung aus den zusammengelegten Stahlelementen
ist nicht vollig wasserdicht. Das Regenwasser in
dem flissigen Zustand gelingt in die Konstruktion
durch die kleinen Fugen zwischen den einzelnen
Verkleidungselementen. In der Nahe der Durch-
lasse und Offnungen, die die Entltftung der Fas-
sade sichern, kommt es zum Durchdringen des
Flugschnees.

* Bildet die luftdichte Schicht — verhindert die

CETRIS®-
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Folieneinbau

Druckleiste

Druckleiste kombiniert
mit dem Liftungsgitter

Infiltration. Hochwertig verbundene und bear-
beitete Schicht verhindert das Durchdringen der
Luft zwischen dem Innen- und AuBenraum (ins-
besondere in Details). In den Strukturen mit den
C-Kassetten ist die Luftdichtheit dieser Schicht
notwendig (es handelt sich um einzige luftdichte
Schicht in der Struktur).

Schiitzt die Warmedammung vor Abkiihlung
ihrer Oberflache - an den Stellen der Ein- und
Ausgangsoffnungen entsteht bei WindstoRBen
die Gefahr der ,Blasung” der kithlen AuBenluft
in die Warmedammungsfasern und damit auch
die Gefahr der kurzfristigen Senkung derer Wir-
kungskraft.

Schiitzt die Warmedammung vor Verstaubung
— die Reduzierung der Eigenschaften der Warme-
dammungsschicht geschieht in Folge der Verstau-
bung der Warmedammungsfasern. Die Geschwin-
digkeit und der Mal3 der Senkung der Wirksamkeit
der Warmedammung hangt von dem Mal3 der
Exposition — also von der Baulokalitat ab.

Die Hersteller liefern mit den Folien handelstiblich
die geeigneten Klebebander fiir die StoRverkle-
bung und Detailbearbeitung. Die Folie wird auf die
Wand in den senkrechten Bahnen befestigt. Zuerst
werden auf die Gurtplatten der Profile Z50 oder der
C-Kassetten beidseitig die Klebebander aufgeklebt
(am haufigsten benutzt man die Polyethylen- oder
Butyl-Kautschuk-Bénder). Die Folienrolle wird schritt-
weise Uber die Warmedammung gerollt und zu den
Bandern geklebt. An dem Wandful3 wird die Folie
mittels Druckleiste verankert. Nachfolgend erfolgt
die Montage der senkrechten Profile. Durch die
rechtzeitige Montage dieser Elemente vermeidet
man die Gefahr des Folienabrisses durch den Wind.
Die néchste Bahn wird in gleicher Weise mit der
Uberlappung verlegt, die seitens des Herstellers

8




CETRIS®-

Fassadensysteme

vorgeschrieben ist. Die Folie wird in der Uberlap-
pung mit dem Band geklebt.

Montage der senkrechten Omega-Profile

Die senkrechten Omega-Profile werden zur Abgren-
zung der Luftspalte und Bildung des Untergrundes
fir den Einbau der Montageelemente verwendet.
Im Sortiment DEKMETAL gibt es zwei Arten dieser
Profile - Omega 50 mit der inneren Gurtplatte mit
Breite 50 mm und Omega 80 mit der Gurtplatte von
80 mm. Die unsichtbaren Profile werden aus ver-
zinktem Stahl hergestellt. Die Sichtprofile kdnnen
Uiber die mit Polyesterfarbe versehene Oberflache

verfligen. Die Anwendung der einzelnen Profilarten
wird in dem Verlegungsplan und in den Einbau-
grundsatzen flir die CETRIS®-Platten definiert. Vor
dem Montagebeginn ist zuerst die ganze Wand zu
vermessen und zu prifen, ob der Ist-Stand den
Zeichnungen entspricht. In der Wandmitte wird die
Lage des Omega-Profils markiert. Bei der Montage
des ersten Profils ist auf die senkrechte Lage des
Profils zu achten. Das Profil wird in dem unteren Teil
mit einer Stellzange befestigt und zur Gurtplatte des
Profils Z (bzw. der C-Kassette) mit einer Schraube
zugeschraubt. Danach ist die senkrechte Lage des
Profils mittels der Wasserwaage bzw. des Senkbleis

8.8.4 Tragende Konstruktion ETANCO

Die Gesellschaft ETANCO CZ s.r.o. ist der Lieferant von Verankerungs- (Befestigungs-) Elementen und der Verankerungstechnik fir das Bauwesen in den spe-
zifischen Bereichen, wie die Verkleidungen der Fassaden und Dacher, der entlifteten Fassaden, Flachdéacher u.a., die ebenfalls den technischen Service im
Bereich der Planung, Lieferung und Montage der tragenden Konstruktion anbietet.

Kombinierte Tragkonstruktion Stahlkonstruktion Aluminiumkonstruktion
— Holzelemente und Metallverankerungen

Diese Konstruktion wird bei der Verkleidung bis
in die H6he von 9 m ohne Beschrankung ange-
wendet. Die hoheren Objekte werden individuell
beurteilt und zwar gemaR den Anforderungen
der ISO 5658-4 fiir die vertikale Flammenaus-
breitung. Der Hauptvorteil ist ihre Variabilitat und
der glinstige Preis.

Sie ist hinsichtlich der Feuersicherheitsvor-
schriften nicht durch die max. H6he beschrankt.
Ihr Hauptvorteil liegt in dem glinstigen Preis. Bei
der Planung und Montage der Fassadenplatten
auf die Konstruktion ist die gentigende Dehnung
der Platten und gleichzeitig der Rostprofile zu
sichern (max. 3,35 m).

Das Basis-Systemelement der kombinierten
und der Stahlkonstruktion sind die gepressten
verstarkten Verankerungskonsolen aus galva-
nisiertem Stahl 2350 — ISOLCO 3000P fir die
senkrechten Rosten und KONSOLEN fir die
waagerechten, mit dem Konstruktionsprofil L
verbundenen Rost.

zu prifen und anschlieRend zu verschrauben. Das
nachste Omega-Profil wird mit der Uberlappung
von 100 mm befestigt, in den Profilrdndern wird
es mit zwei Schrauben zusammengeschraubt. Die
senkrechte Lage der ersten Reihe wir durchlaufend
mittels des Senkbleis Gberpriift. Die nachsten Ome-
ga-Profile werden schrittweise in der Richtung von
der mittleren Reihe montiert. Um die einheitlichen
Absténde einzuhalten werden die Abstandslatten
benutzt. Den technischen Service im Bereich der
Planung, Lieferung und Montage dieser Tragkon-
struktion sichert der Lieferant DEKMETAL s.r.o.

Ihr Vorteil liegt in dem schnellen und einfachen Ein-
bau. Diese Konstruktion bedarf keiner Verzinkung
oder eines anderen Schutzes und ihr niedriges
Gewicht (gegeniiber dem Stahl) ermdglicht, an
diese Konstruktion groRere Gewichte aufzuhédngen
oder die Abstédnde und damit auch die Zahl der
Verankerungen zu senken. Bei der Planung und
Montage der Fassadenplatten an die Konstruktion
ist die genligende Dehnung der Platten und gleich-
zeitig der Rostprofile zu sichern (max. 3,35 m). Das
System der Aluminiumkonstruktion Facalu LR110
besteht aus den Wandwinkeleisen ISOLAT. Diese
Winkeleisen werden in zehn verschiedenen Lén-
gen hergestellt und sind zwischen 68 — 278 mm
regulierbar.

Den Hauptbestandteil des Rosts bilden die drei
Basisaluminiumprofile T, L und Omega. Den Sy-
stembestandsteil bilden auch die gepressten Poly-
propylen-Unterlagen, die die Entstehung der War-
mebriicken zwischen der tragenden Konstruktion
des Objektes und dem Winkeleisen vermeiden.




8.8.5 Tragkonstruktion Hafix
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Die Gesselschaft VISIMPEX a.s. produziert komplettes Fassadensystem Hafix. Das System wurde in Zusammen-
arbeit mit der Firma CIDEM Hranice entwickelt. Es geht um ein Aluminiummontagesystem fir die Befestigung der
Fassaden- und Bekleidungsplatten sowohl in Exterieur als auch in Interieur. Das System ist for allem flr solche Be-
kleidungsplatten entwickelt, welche wegen ihren Zusammensetzung grosse MalRanderungen durch Dehnung des

Materials aufweisen.

Aluminiumkonstruktion

Vorteile des Aluminiumkonstruktion sind die einfache
Montage und hohe Haltbarkeit und Zuverlassigkeit.
Unumstrittener Vorteil des Hafix Systems ist die han-
gende Befestigung der Platten, welche die Dehnung
der Platten eliminiert. Der tragende Rost besteht aus
justierbaren Aluminium-L-Anker. Die Anker sind mit-
hilfe chemischen oder mechanischen Stahlankern
an der Wand befestigt. Die Aluminium-L-Anker sind
von der mauerwerk durch EPDM-Gummiunterlage
isoliert. Die Unterlage verhindert die Entstehung
einer Warmebrilcke. Die Aluminiumanker sind im
Bereich von 140 bis 230 mm einstellbar. Man kann
jedoch auch die konventionellen Festanker 100 und
200 mm lang verwenden. Die Anker ermoglichen
auBBerdem auch variable Befestigung der senk-
rechten Alu-L-Profile. Dadurch kann der gesamte
Tragrost in eine Ebene ausgeglichen werden. Die
Dehnungseinheiten miissen gemaf den in den Mon-

tagebedingungen genehmigten maximal zuldssigen
Abmessungen eingehalten werden.

Das nachste Systemelement sind die speziellen
waagerechten L-Profilen aus Aluminium, welche
sind an die senkrechten Grundtragerost bildenden
Aluminium-L-Profilen befestigt. An den Fassaden-
platten sind mit rostfreien Nieten, selbstbohrenden
Holzschrauben oder Kleber (3M, SikaTack) spezielle
H-Halter befestigt. Mit den Haltern kénnen die Fas-
sadenplatten auf die waagerechten Aluminium-
profilen sicher aufgehangt werden. Die Halter sind
so geformt und verteilt, dass sie jede Spannungen
eliminieren, die durch grosse Volumenénderungen
sowohl der Platten selbst, als auch der Aluminium-
tragkostruktion entstehen.

Montage des Fassadensystems
Das System vereinfacht die bauseitige Montage,

weil die Platten selbst kann man direkt bei dem
Hersteller werkseitig zubereiten und die notwen-
digen Formen und Montagel6cher mit der speziellen
CNC-Maschine bearbeiten lassen. Dadurch wird
hohe Préazision der Konfiguration der Montagelécher
erreicht. Bauseitig werden auf einem Montagetisch
die Halter befestigt. Dadurch entfallt die bauseitige
Montage (schrauben und nieten) direkt an der Fas-
sade. So wird die Genauigkeit und Sicherheit bei der
Installierung der schweren Fassadenplatten erhoht
und die menschlichen Fehler vorgebeugt, die mei-
stens die Hauptursache der falschen Befestigung
der Fassadenplatten sind und spater die Beschadi-
gung (Rissbildung) der Platten verursacht, weil die
Plattemn nicht dilatieren kdnnen.

Fir mehr Information zu dem Hafix System besu-
chen Sie bitte www.hafix.cz.

8
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8.8.6 Fassadenbekleidung CETRIS® an einer VELOX Wand

Befestigung der Tragkonstruktion (Holzlatten 50 x
40 mm) der Fassadenbekleidung in die Holzschni-
zelplatte VELOX:

* Holzschrauben, Durchmesser mindestens 6 mm,
Lange mindestens 70 mm

* Maximaler Abstand der Schrauben 400 mm

* Der Abstand der senkrechten Latten selbst kann
héchstens 625 mm sein, in exponierten Flachen
(Ecken, Durchfiihrungen) hochstens eine Halfte
davon.

Die Empfehlungen gelten fiir den Fall:

* Maximale Hohe des Bauwerkes ist 12 m

* Maximale Dicke der Fassadenbekleidung — der
CETRIS®-Platte — ist 16 mm.

Exponierte Flache
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8.8.5 Montage der CETRIS®-Fassadenplatten

Montage der CETRIS®-Platten - System VARIO
(sichtbare Fugen)

Vor der Montage der Platten wird die waagerechte
Basisebene gemafy der Bauzeichnung ausgetra-
gen.

Die waagerechte Basisebene ist iiblicherweise

bestimmt durch:

* die untere Kante der zweiten waagerechten Reihe
der zementgebundenen CETRIS®-Platten,

* die Hohe der Fensterbanke der Offnungen (Fen-
ster, Tlre), solange die Fugen zwischen den
Platten diese Hohe kopieren,

* die Hohe der Stirze der Offnungen (Fenster,
Tire), solange die Fugen zwischen den Platten
diese Hohe kopieren

Diese Ebene gilt konsequent fir das ganze Peri-
meter des Gebaudes. Falls die Bauplane mehrere
Hoéhenebenen der Fassade zulassen, so sind in
dieser Bauphase die Ubrigen waagerechten Lenk-
achsen (immer die untere Kante der ersten Reihe
der zementgebundenen CETRIS®-Platten) gemafld
den Bauzeichnungen auszutragen (am besten eines
Lasergerat).

Die Platten werden nebeneinander mit einer sicht-
baren waagerechten und senkrechten Fuge mit einer
Breite von mindestens 5 mm montiert. Die zement-
gebundenen CETRIS®-Platten werden entweder
sichtbar mit Holzschrauben oder Heftklammern, oder
unsichtbar mit SikaTack Kleber befestigt.

01 CETRIS® Fassadenplatte

02 Senkrechte Holzlatte 50 x 40 mm

03 Platte VELOX WS-EPS mit Warmedammung
04 Beton

05 Platte VELOX WSD

06 Putz

Die vorgebohrten Offnungen und Verbindungsele-
mente missen auf der Platte in den vorgeschrie-
benen Abstanden (siehe Seite 1) angebracht werden.
Bei der Verankerung wird die Platte zuerst in dem
festen Punkt (je nach der GréRRe und Form der Platte
ein oder zwei Punkte — moglichst nahe der Platten-
mitte) befestigt. Danach werden alle Schiebepunkte,
am besten im Urzeigersinn, verankert.

Das Anziehmoment der Holzschrauben muss so
eingestellt werden, dass die Unterlage der Holz-
schraube oder die CETRIS®-Platte nicht deformiert
werden. Die Holzschraube (Niete) ist in die Mitte der
vorgebohrten Offnung, senkrecht zur Plattenebene
zu setzen. Um beim Nieten die Schiebeverbindung
zu erzielen, ist ein Distanzansatz mit dem Abstand

von ca. 1 m zu benutzen.




Montage der CETRIS®-Platten - System PLANK
(waagerechte Fugen)

Vor der Montage der Platten wird die waagerechte
Basisebene gemal der Bauzeichnungen ausgetra-
gen (gemal der Produktionsdokumentation). Die
waagerechte Basisebene ist in dem PLANK-System
durch die obere Kante der ersten waagerechten Rei-
he der CETRIS®-Platten bestimmt. Diese Ebene ist
malgebend fiir das ganze Perimeter der Gebaude.
Weil die Platten mit der Uberlappten waagerechten
Fuge gelegt werden, muss man die erforderliche
Anzahl der Verkleidungsplatten und die Uberlappung
der Platten ermitteln.

enzahl der Platten: N=1+(H - 300)/250
Uberlappung der Platten: O = (N x300-H)/(N-1)

Erlauterung:

N — Anzahl der Platten in Stlickzahl

H - Hohe der Fassade in mm

0 - Uberlappung der Platten in mm, mindestens 50 mm
300 - Breite der CETRIS®-PLANK-Platte in mm

250 - sichtbare Breite der CETRIS®-PLANK-Platte in mm

Schiebepunkt
8 (10) mm/5,1 mm

Festpunkt
5,1 mm

:(j:m)

Verwendung des Zentrierpunktes

Mit der Montage der Platten beginnt man von un-
ten. Dort wird auf der waagerechten Basisebene ein
Streifen mit der gleichen Dicke wie die CETRIS®-
Platte und der Breite entsprechend der berechneten
Uberlappung gelegt. Der Streifen wird mit der ersten
Reihe der Fassadenplatten Dicke 300 (200) mm Uber-
deckt. Die Befestigungselemente liegen immer bei
dem oberen Rand der Platte (40 mm von der obe-
ren Kante, 35 mm von der senkrechten Kante). Die
Holzschrauben sind nur soviel anzuziehen, dass das
Fassadenelement nicht deformiert wird und die Deh-
nung und Schrumpfung der Platte nicht verhindert
werden. Die erste Reihe der Platten ist ordentlich
auszugleichen, um die spéateren Komplikationen
vorzubeugen. Vor dem Einbau jeder nachsten Reihe
der Fassadenplatten wird unter die obere Kante der
bereits eingebauten Fassadenplatte eine dauerela-
stische Klebemasse (kleine Laiben von ca. 20 mm
Durchmesser in ca. 300 mm Abstanden) aufgetra-
gen. Die senkrechten Fugen der Verkleidungsplatte
missen unterlegt werden und ihre Breite muss
min. 5 mm betragen.

Niedriger Abstand der Holzschraube

CETRIS®-

Fassadensysteme

Verankerungsverfahren
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~L_\_Sslide point
/
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8.8.6 Details der CETRIS®-Fassadensysteme

Bemerkungen: Die zementgebundenen CETRIS®-Platten kénnen nur mit den geeigneten hartmetallbestiickten Werkzeugen gebohrt

Durchfiihrung der Details der vorgehangten Fassade
erfolgt individuell gemaf den entsprechenden Zeich-
nungen der Bauplanung. Empfohlene Lésungen
dieser Details zeigen die Abbildungen auf den fol-
genden Seiten.

l?etail der unteren Beendigung mit der 01
Uberlappung, CETRIS®-Platten auf dem

oder geschnitten (ggf. gefrast) werden. Wenn die Befestigungselemente (z. B. fiir die A (
Werbetafel usw.) durchdringen sollen, muss der geniigende Spielraum fiir die Det
gesichert werden, d. h. die Offnungen fiir die El " i

Nachbehandl

Befestig 1

Fir die

hel I

g des Gebaudes, Hausinschrifte,
I

g der F; und der Befesti e
um 15 mm groBer sein als die groRte Abmessung des

d

der Oberflache der bloBgelegten Kanten benutzt man die Farbe, die fiur diesen

Zweck mit jedem Auftrag mitgeliefert wird. Der Einbau von zusatzlichen Konstruktionen (z. B. Werbeschriftziige) direkt an die

vorgehangte Fassade ist nur in A
Konstruktionen mit der Fassade mit Riicksicht auf die Te

h

féllen

1eh

htung und eine Lésung der Z irkung

oglich. Eine

atur

| B ffe ist die not dige Voraussetzung.

hélzernen Rost, 02
System VARIO
Senkrechter Querschnitt 03, 04
01 Zementgebundene CETRIS®-Platte
02 Rostfreie Holzschraube mit Unterlegscheibe
03 Senkrechte Holzlatte 50 x 25 (100 x 25) mm, impregniert
04 Luftspalte — mindestens 25 mm
08 05 Schutzfolie
06 Waagerechte Holzlatte, Breite 100 mm
(Dicke je nach der Warmedammung)
09 J_ 07 Perforierter Entliiftungsprofil (PROTECTOR)
N N 08 Warmedammung
b= i 09 Tellerdiibel
05
I
06
a
=y 1| — a
- a a
< a
<
07 1 | b B
Erdreich |
Detail der unteren Beendigung mit 01
dem Blechbeschlag, CETRIS®-Platten '
o 02
auf dem holzernen Rost, B
System VARIO 03,04 ‘\"
Senkrechter Querschnitt
05 |
ks 01 Zementgebundene CETRIS®-Platte
02 Rostfreie Holzschraube mit Unterlegscheibe
5 03 Senkrechte Holzlatte 50 x 25 (100 x 25) mm, impregniert
08 - 04 Luftspalte - mindestens 25 mm
05 Schutzfolie
§ 06 Waagerechte Holzlatte, Breite 100 mm
g (Dicke je nach der Warmedammung)
09 | g 07 Blechverkleidung - eine Klempnerarbeit
2 08 Warmedammung
09 Tellerdiibel
10 Perforierter Entliiftungsprofil (PROTECTOR)
06
[ [
)
a
a 4
< a
<
07 —~ W 7 <
10 | i

Erdreich
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Detail der oberen Beendigung mit
dem Dachiiberhang, CETRIS®-
Platten auf dem hélzernen Rost,
System VARIO

Senkrechter Querschnitt

Detail der oberen Beendigung mit der
Attika, CETRIS®-Platten auf dem hol-
zernen Rost,

System VARIO

Senkrechter Querschnitt

X = 01 Zementgebundene CETRIS®-Platte
g f Sz= ——= 02 Rostfreie Holzschraube mit Unterlegscheibe
/ 03 Senkrechte Holzlatte 50 x 25 (100 x 25) mm, impregniert
ﬁ A 04 Luftspalte - mindestens 25 mm
/)V,I/////I#V/I/II/I/IYYII/I/I/IIII/III. 05 Schutzfolie
06 Waagerechte Holzlatte, Breite 100 mm
_ (Dicke je nach der Warmedammung)
07 Warmedammung
06 08 Tellerdiibel
07
08 S -I T |
05
03, 04
02
01

06

01
02
03
04
05
06

07
08
09

Zementgebundene CETRIS®-Platte

Rostfreie Holzschraube mit Unterlegscheibe

Senkrechte Holzlatte 50 x 25 (100 x 25) mm, impregniert
Luftspalte - mindestens 25 mm

Schutzfolie

Waagerechte Holzlatte, Breite 100 mm

(Dicke je nach der Warmedammung)

Blechverkleidung — Klempnerarbeit

Warmedammung

Tellerdiibel

08

09

KANRRSS

05

03, 04

02

01
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Detail der auReren Ecke,
CETRIS®-Platten auf dem

hélzernen Rost mit der 01
Uberlappung,
System VARIO 03

Waagerechter Querschnitt

05

06, 07

08

01
02
03
04
05
06

07
08

Zementgebundene CETRIS®-Platte

Rostfreie Holzschraube mit Unterlegscheibe

Luftspalte — mindestens 25 mm

Senkrechte Holzlatte 50 x 25 (100 x 25) mm, impregniert
Schutzfolie

Waagerechte Holzlatte Breite 100 mm (Dicke je nach der
Warmedammung)

Warmedammung

Tellerdiibel

04

02

Detail der auRReren Ecke,

CETRIS®-Platten auf dem holzernen Rost mit
dem Eckprofil,

System VARIO 01

Waagerechter Querschnitt
03

05

06, 07

e

———Fr—_—__—_—-)
I ————

R

01
02
03
04
05
06

07
08
09

Zementgebundene CETRIS®-Platte

Rostfreie Holzschraube mit Unterlegscheibe

Luftspalte - mindestens 25 mm

Senkrechte Holzlatte 50 x 25 (100 x 25) mm, impregniert
Schutzfolie

Waagerechte Holzlatte, Breite 100 mm (Dicke je nach der
Warmedammung)

Warmedammung

Tellerdiibel

Eckprofil - Klempnerware, ggf. PROTECTOR-Profil

08

04

02

09




CETRIS®-
Fassadensysteme

Detail der inneren Ecke,
CETRIS®-Platten auf dem
holzernen Rost mit der
Uberlappung,

System VARIO

Waagerechter Querschnitt

Detail der inneren Ecke,
CETRIS®-Platten auf dem
holzernen Rost mit einem
Eckprofil,

System VARIO

Waagerechter Querschnitt

01
03
05

06, 07

08

04

02

01
02
03
04
05
06

07
08

Zementgebundene CETRIS®-Platte

Rostfreie Holzschraube mit Unterlegscheibe

Luftspalte - mindestens 25 mm

Senkrechte Holzlatte 50 x 25 (100 x 25) mm, impregniert
Schutzfolie

Waagerechte Holzlatte, Breite 100 mm (Dicke je nach der
Warmedammung)

Warmedammung

Tellerdiibel

1
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e

01
03
05

06, 07

08

04

02

09

01
02
03
04
05
06

07
08
09

Zementgebundene CETRIS®-Platte

Rostfreie Holzschraube mit Unterlegscheibe

Luftspalte - mindestens 25 mm

Senkrechte Holzlatte 50 x 25 (100 x 25) mm, impregniert
Schutzfolie

Waagerechte Holzlatte, Breite 100 mm (Dicke je nach der
Warmedammung)

Warmedammung

Tellerdiibel

Eckprofil - Klempnerware, ggf. PROTECTOR-Profil
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N
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Detail der Leibung, CETRIS®-Platten auf dem holzernen Rost,
System VARIO

waagerechter L | N |
und senkrechter Querschnitt - J-_L__ e J I
T __I'__ - "|____
01 *
03 o1
4 ’
05 ‘ ‘ e 44 4
06 . )
06, 08 <
04 02 —t
02
| = —
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i
111 H 10 q (¢}
I
10 4 | LN n I
1
n a |
11 |
|1l |
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|1 H
|11 H
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1] \ -
| 11 e —
T B
| 11 !
|1 !
| 11 !
| 11 !
| 11 !
| 11 !
| 11 !
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0 | BN N
07 il |
Il‘I: I=
I
|
3= o
]
07 . AELE/ESNNW
LN | | 1T |
03, 04 B
06
[ - ™
09 B
08 | L
09 1 |“_:: bty

01 Zementgebundene CETRIS®-Platte

02 Rostfreie Holzschraube mit Unterlegscheibe

03 Luftspalte - mindestens 25 mm

04 Senkrechte Holzlatte 50 x 25 (100 x 25) mm, impregniert
05 Schutzfolie

06 Waagerechte Holzlatte, Breite 100 mm (Dicke je nach der Warmedammung)
07 Blechbeschlag - Klempnerware

08 Warmedammung

09 Tellerdiibel

10 Oberschwelle - die perforierte CETRIS®-Platte

11 Abschlussprofil
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Detail der Leibung mit dem Blechbeschlag der Offnung, CETRIS®-Platten auf dem hélzernen Rost,

System VARIO

waagerechter
und senkrechter Querschnitt

01

03
05

06, 08

04
02

07

07

09

01

f 06

N

3 02

07 ——— [

N[ _______

07

! 03, 04
06

05

g 08
[ 09

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Zementgebundene CETRIS®-Platte

Rostfreie Holzschraube mit Unterlegscheibe

Luftspalte - mindestens 25 mm

Senkrechte Holzlatte 50 x 25 (100 X 25) mm, impregniert

Schutzfolie

Waagerechte Holzlatte, Breite 100 mm (Dicke je nach der Warmedammung)
Blecht hlag - Ki ware

Warmedammung

Tellerdiibel
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Detail der Ausbildung der waagerechten Fuge,
CETRIS®-Platten auf dem holzernen Rost,
System VARIO

Senkrechter Querschnitt 01

02

07

03, 04
05

06

03

08

=)

09

Detail der Ausbildung der senkrechten Fuge,
CETRIS®-Platten auf dem hélzernen Rost,
System VARIO

Waagerechter Querschnitt o1

02

07

04

05

06, 08

03

09

04

01
02
03
04
05
06

07

08
09

01
02
03
04
05
06

07

08
09

Zementgebundene CETRIS®-Platte
Rostfreie Holzschraube mit Unterlegscheibe
Luftspalte - mindestens 25 mm

Senkrechte Holzlatte 50 x 25 (100 x 25) mm, impregniert
Schutzfolie

Waagerechte Holzlatte, Breite 100 mm
(Dicke je nach der Warmedéammung)
Blechprofil in der Fuge - Klempnerwaren,
ggf. PROTECTOR-Profil

Warmedammung

Tellerdiibel

Zementgebundene CETRIS®-Platte
Rostfreie Holzschraube mit Unterlegscheibe
Luftspalte - mindestens 25 mm

Senkrechte Holzlatte 50 x 25 (100 x 25) mm, impragniert
Schutzfolie

Waagerechte Holzlatte, Breite 100 mm
(Dicke je nach der Warmedammung)
Blechprofil in der Fuge — Klempnerwaren,
ggf. PROTECTOR-Profil

Warmedammung

Tellerdiibel
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Detail der oberen Beendigung mit
dem Dachaufsatz (Attika), CETRIS®-
Platten auf den Systemprofilen,
System VARIO

Senkrechter Querschnitt

Detail der unteren Beendigung mit der
Uberlappung, CETRIS®-Platten auf den
Systemprofilen,

System VARIO

Senkrechter Querschnitt
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Detail der auBeren Ecke,

CETRIS®-Platten auf den
Systemprofilen, o1
System VARIO
Waagerechter Querschnitt 03
04 01 Zementgebundene CETRIS®-Platte
02 Rostfreie Holzschraube mit
05 Unterlegscheibe
=100 mm 03 Luftspalte — mindestens 25 mm
06 04 Fixierungselement
05 Befesti | des Sy -
Verankerung
_1 B AN 06 Tragender Profil des Systems
N 07 Aluminium L-Profil (a 500 mm)
I’:\I N e 08 Warmedammung
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02 2 |
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Detail der inneren Ecke,

CETRIS®-Platten auf den Systemprofilen, : o /_\q
System VARIO 8 ——— === 4 01 01 Zementgebundene CETRIS®-Platte
8 02 Rostfreie Holzschraube mit
03 Unterlegscheibe

Waagerechter Querschnitt

03 Luftspalte — mindestens 25 mm

04 Fixierungselement

05 Befestigungsel des Sy -
05 Verankerung

06 Tragender Profil des Systems
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Detail der Leibung, CETRIS®-Platten auf den Systemprofilen,
System VARIO

waagerechter und senkrechter Querschnitt
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01 Zementgebundene CETRIS®-Platte

02 Rostfreie Holzschraube mit Unterlegscheibe
03 Luftspalte - mindestens 25 mm

04 Fixierungselement

05 Befesti ! des Sy - Verankerung
06 Tragender Profil des Systems
07 Blechverkleidung - Ki ware

08 Warmedammung

09 Aluminium L-Profil

10 Uberschwelle - die perforierte CETRIS®-Platte
11 Abschlussprofil
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Detail der Leibung mit Blechverkleidung der Offnung, CETRIS®-Platten auf den Systemprofilen,
System VARIO

waagerechter und senkrechter Querschnitt
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01 Zementgebundene CETRIS®-Platte

02 Rostfreie Holzschraube mit Unterlegscheibe

03 Luftspalte - mindestens 25 mm

04 Fixierungselement

05 Befestigungselement des Systems - Verankerung
06 Tragender Profil des Systems

07 Blechverkleidung - Klempnerware

08 Wiarmedammung
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Detail der unteren Beendigung,

CETRIS®-Platten auf dem holzernen Rost,

System PLANK

Senkrechter Querschnitt

Detail der unteren Beendigung mit
Blechverkleidung,

CETRIS®-Platten auf dem holzernen Rost,
System PLANK

Senkrechter Querschnitt
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Erdreich

<
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01 7Y
01 Zementgebundene CETRIS®-Platte
10 02 Holzschraube mit Versenkkopf
03 Senkrechte Holzlatte 50 x 25 (100 x 25) mm,
t impregniert
02 04 Luftspalte - mindestens 25 mm
05 Schutzfolie
06 Waagerechte Holzlatte, Breite 100 mm
(Dicke je nach der Warmedammung)
03, 04 07 Warmedammung
08 Eingelegte Platte
09 Perforierter Entliftungsprofil (PROTECTOR)
:__________ 10 D lastische Kleb
—
F——————F =
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05
a
07 < 4 <
}&/ ‘ a PR a
<
06 b 7
08 L
09
Py 7
<
4 Erdreich N < ‘
< a
01 “ ) |
01 Zementgebundene CETRIS®-Platte
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Detail der oberen Beendigung,
CETRIS®-Platten auf dem hol-
zernen Rost,

System PLANK

Senkrechter Querschnitt

Detail der auBeren Ecke
CETRIS®-Platten auf dem
holzernen Rost mit einem
Eckprofil,

System PLANK

Waagerechter Querschnitt
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Zementgebundene CETRIS®-Platte

Holzschraube mit Versenkkopf

Senkrechte Holzlatte 50 x 25 (100 x 25) mm, impregniert
Luftspalte - mindestens 25 mm

Schutzfolie

Waagerechte Holzlatte, Breite 100 mm (Dicke je nach der
Warmedammung)

Warmedammung

Dauerelastische Klebemasse

Blechverkleidung - Klempnerware

01
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03
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05
06

07
08

Zementgebundene CETRIS®-Platte

Holzschraube mit Versenkkopf

Senkrechte Holzlatte 50 x 25 (100 x 25) mm, impregniert
Luftspalte — mindestens 25 mm

Schutzfolie

Waagerechte Holzlatte, Breite 100 mm (Dicke je nach der
Warmedammung)

Warmedammung

Eckprofil - Klempnerware, ggf. PROTECTOR-Profil
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01

der CETRIS®-Platten auf dem holzernen

Detail der inneren Ecke
| 01 Zementgebundene CETRIS®-Platte

06, 07 02 Holzschraube mit Versenkkopf
! 03 Senkrechte Holzlatte 50 x 25 (100 x 25) mm,
05 impregniert

Rost mit einem Eckprofil,
System PLANK

U
7
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7
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Z
% 04 Luftspalte - mindestens 25 mm
. % p

Waagerechter Querschnitt % 04 05 Schutzfolie
Z 03 06 Waagerechte Holzlatte, Breite 100 mm (Dicke
g je nach der Warmedammung)
é 02 07 Wirmedammung
Z 08 08 Eckprofil - Klempnerware, ggf. PROTECTOR-
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7 Profil
7
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Detail der Leibung, CETRIS®-Platten auf dem holzernen Rost,
System PLANK

Horizontal and senkrechter Querschnitt
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01 Zementgebundene CETRIS®-Platte

02 Holzschraube mit Versenkkopf

03 Senkrechte Holzlatte 50 x 25 (100 x 25) mm, impregniert
04 Luftspalte - mindestens 25 mm

05 Schutzfolie

06 Waagerechte Holzlatte, Breite 100 mm (Dicke je nach der Warmedammung)
07 Warmedammung

08 Verkleidung der Gewande (der Oberschwelle) — die perforierte CETRIS®-Platte
09 Holzbrett Dicke 18 mm

10 Blechverkleidung - Klempnerware, ggf. PROTECTOR-Profil

11 Dauerelastische Klebemasse

12 Abschlussprofil (PROTECTOR)
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Detail der Leibung mit Blechverkleidung, CETRIS®-Platten auf dem hodlzernen Rost,
System PLANK

Horizontal and senkrechter Querschnitt
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01 Zementgebundene CETRIS®-Platte

02 Holzschraube mit Versenkkopf

03 Senkrechte Holzlatte 50 x 25 (100 x 25) mm, impregniert

04 Luftspalte - mindestens 25 mm

05 Schutzfolie

06 Waagerechte Holzlatte, Breite 100 mm (Dicke je nach der Warmedammung)
07 Warmedammung

08 Blechverkleidung - KI ware, ggf. PROTECTOR-Profil

09 Dauerelastische Klebemasse
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Detail der unteren Beendigung mit der
Uberlappung, CETRIS®-Platten auf den

Systemprofilen,
System PLANK

Senkrechter Querschnitt

Detail der unteren Beendigung mit
Blechverkleidung, CETRIS®-Platten
auf den Systemprofilen,

System PLANK

Senkrechter Querschnitt
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Detail der oberen Beendigung,
CETRIS®-Platten auf den
Systemprofilen,

System PLANK

01 Zementgebundene CETRIS®-Platte

02 Holzschraube mit Versenkkopf

03 Luftspalte - mindestens 25 mm

04 Fixierungselement

05 Befesti | des Sy - Verankerung
06 Tragender Profil des Sy

07 Blechverkleidung - Klempnerware

08 Warmedammung

09 Dauerelastische Klek

Senkrechter Querschnitt

%

Detail der auReren Ecke,
CETRIS®-Platten auf den Systemprofilen,
System PLANK 01
Waagerechter Querschnitt
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01 Zementgebundene CETRIS®-Platte I
02 Holzschraube mit Versenkkopf N\ H
03 Luftspalte - mindestens 25 mm [ e — a |
04 Fixierungselement _!
05 Befesti | des Sy - Verankerung
06 Tragender Profil des Systems 02
07 L-Profil aus Aluminium

08 Warmedammung
09 Eckprofil - Klempnerware, ggf. ein PROTECTOR-Profil
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Detail der Leibung, CETRIS®-Platten auf den Systemprofilen,
System PLANK

waagerechter und senkrechter Querschnitt
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01 Zementgebundene CETRIS®-Platte

02 Holzschraube mit Versenkkopf

03 Luftspalte — mindestens 25 mm

04 Fixierungselement

05 Befestigungselement des Systems — Verankerung
06 Tragender Profil des Systems

07 Blechverkleidung — Klempnerware

08 Wiarmedammung

09 L-Profil aus Aluminium

10 Verkleidung der Gewénde (der Oberschwelle) — perforierte CETRIS®-Platte
11 Abschlussprofil PROTECTOR
12 Dauerelastische Klebemasse
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Detail der Leibung mit Blechverkleidung, CETRIS®-Platten auf den Systemprofilen,
System PLANK

waagerechter und senkrechter Querschnitt
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01 Zementgebundene CETRIS®-Platte
02 Holzschraube mit Versenkkopf

03 Luftspalte - mindestens 25 mm
04 Fixierungselement

05 Befesti | des Sy - Verankerung
06 Tragender Profil des Systems
07 Blechverkleid - Kl ware

08 Warmedammung
09 Dauerelastische Klebemasse
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8.9 Brustungen, Terrassen, Hauslauben, Balkons
aus den CETRIS® - Platten

Die zementgebundene CETRIS® - Platte wird dank
ihrer hohen Besténdigkeit gegen Witterungseinflis-
se, Feuer oder mechanische Stérungen als Verklei-
dungsmaterial in den Aullenrdumen verwendet.
Neben den Objektverkleidungen kann die CETRIS®
- Platte als BrUstung, Terrassen, Hauslauben, Balkons
usw. eingesetzt werden.

Um bei der Beschadigung dieser Konstruktionen die
Gesundheits- oder materielle Schaden vorzubeugen,
sind diese diinnwandigen und leichten Konstrukti-
onen auf StoBbelastung zu prifen.

NUTZUNGSKLASSE DER FLACHE GEM: EN 1991-1-1

Die Sicherheit und Verwendbarkeit der Balkonge-
landerfiillungen wird gemaR der Norm CSN 74 3305
Schutzgelander begutachtet. Die kritische Prifung ist
die Priifung der Zuverlassigkeit der Gelanderflllung
unter Wirkung der Sto3belastung. Bei dieser Priifung
muss die Gelanderfullung dem Weichstol3 mit der
StoRenergie gemal Tabelle standhalten.

Diese StoRpriifung dient als Beweis der Sicherheit
der Gelanderflllung beim Stol einer Person. Der
Prifling, der der realen Durchflihrung entspricht,
ist einem Stol3 des Priifkorpers ausgesetzt, welcher

Wohnflachen
Buroflachen

Flachen, wo sich Leute versammeln kénnen

Geschéftsflachen

mit der Sollenergie senkrecht zur Oberflache der
Gelanderfillung fallt. Der Weichstol3 ist durch einen
Sack mit Glasskugeln mit Durchmesser 3 mm und
Gesamtgewicht 50 kg erzielt. Der StoRpunkt wird auf
der Stelle mit geringster Widerstandsfahigkeit der
Fallung gewahlt — meistens in der Mitte der Fllung.
Nach dem StoR wird der Zustand der Fiillung aus-
gewertet — unter anderem darf kein Loch entstehen,
durch welchen eine Kugel mit Durchmesser 76 mm
durchgehen kann, ggf. darf kein Riss bis zum Rand
der Fullung entstehen.

NUTZUNGSART STOSSENERGIE (J)

min. 150

min. 250

8.9.1 Empfohlene und gepriifte Varianten der Briistung aus den CETRIS® - Platten

8.9.1.1 Briistung aus der CETRIS® - Platte mit Dicke 16 mm - mechanisch verankert (Schrauben, Nieten) zum Tragrahmen

In dieser Variante ist die Bristung — die CETRIS®
- Platte mit Dicke 16 mm - zu der tragenden Kon-
struktion mittels Schrauben oder Nieten befe-
stigt. Der Tragrahmen besteht aus Stahlprofilen
40 x 40 x 4 mm, der max. Abstand der senkrechten
Stlitzen betragt 625 mm.

Wegen der Dehnung des Metals mit Warme und
Schrumpfung der CETRIS® Platten mit Feuchte
werden zwei Regeln fir Einbau der CETRIS® Platten
abhangig von der maximalen Lange des verwen-
deten Formats unterscheidet.

Abmessung bis 1670 mm:
* Die Platten werden mit der Fuge min. Breite 5 mm
verlegt.
¢ In der CETRIS® Platte befinden sich vorgebohrte
Offnungen um 5 mm gréRer, als der Durchmes-
ser der verwendeten Schrauben/Nieten, wobei
eine Offnung (meistens in der Mitte der Flache)
mit gleichem Durchmesser wie der Schraube/die
Niete vorgebohrt ist. Hier handelt es sich um s.g.
Festpunkt. Seine Lage ist abhangig von der GréRRe
und Orientierung der Platte gewahlt.
Fur die Verankerung werden die Schrauben mit
Unterlage und Dichtungsgummi angewendet —
der empfohlene Typ SFS SX 3/20 - 5,5 X 50 mm
(Klemmdicke 20 mm) oder die Nieten — die emp-
fohlenen Typen: ETANCO Niete Alu/Edelstahl
offen 4,8 X 24 mm (Klemmdicke 20 mm), SFS AP
16-50210-S 5 x 21 mm (Klemmdicke 18 mm).
Die Lage der Randschraube / Niete von der senk-
rechten Kante betragt 30 — 50 mm, von der waa-
gerechten Kante 70 - 100 mm, max. Abstand der
Holzschrauben in der Richtung der senkrech-
ten Stlitzen betrédgt 400 mm. Falls die minimale
Randabstande nicht eingehalten werden kénnen,
kann die ganze senkrechte Kante der CETRIS® Plat-

te zur senkrechten Stiitze geklebt werden (z.B. mit
DenBraven Klebstoff Mamut Glue High Tack).

Abmessung iiber 1670 mm:

* Die Platten werden mit der Fuge min. Breite
10 mm verlegt.

* In der CETRIS® Platte befinden sich vorgebohrte
Offnungen um 7 mm groRer, als der Durchmes-
ser der verwendeten Schrauben/Nieten, wobei
eine (")ffnung (meistens in der Mitte der Flache)
mit gleichem Durchmesser wie der Schraube/die
Niete vorgebohrt ist. Hier handelt es sich um s.g.
Festpunkt. Seine Lage ist abhéngig von der GroRRe
und Orientierung der Platte gewahlt.

* Fur die Verankerung werden die Schrauben mit

Unterlage und Dichtungsgummi angewendet —
der empfohlene Typ SFS SX 3/20-5,5 x 50 mm
(Klemmdicke 20 mm) oder die Nieten — die emp-
fohlenen Typen: ETANCO Niete Alu/Edelstahl
offen 4,8 x 24 mm (Klemmdicke 20 mm), SFS AP
16-50210-S 5 x 21 mm (Klemmdicke 18 mm).

* Die Lage der Randschraube / Niete von der senk-
rechten Kante betragt 30 — 50 mm, von der waa-
gerechten Kante 70 — 100 mm, max. Abstand der
Holzschrauben in der Richtung der senkrech-
ten Stltzen betragt 400 mm. Falss die minimale
Randabsténde nicht eingehalten werden kénnen,
kann die ganze senkrechte Kante der CETRIS® Plat-
te zur senkrechten Stltze geklebt werden (z.B. mit
DenBraven Klebstoff Mamut Glue High Tack).

Tragende Konstruktion und mechanische Befestigung der Briistung — CETRIS® - Platte, Dicke 16 mm
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8.9.1.2 Briistung aus der CETRIS® - Platte 16 mm (ggf. 10 mm) - fixiert in der Umfangsleiste und geklebt zu den inneren Aussteifungen

Die CETRIS® - Platte, die als Brlistung eingesetzt
wird, ist ringsum eingerahmt — in die F-Leiste ein-
gelegt (Profil) mit der Dehnung am Rand in der
Breite von 3 -5 mm. Auf diese Weise behandelt ist
die Platte in den Umfangsrahmen mit senkrechter
Aussteifungen eingebaut.
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Alle diese Varianten sind erfolgreich mit dem héheren Wert der StoRenergie (d.h. 250 J)
gepriift worden und sind also fiir alle Nutzungsklassen verwendbar.

Ringsum ist die F-Leiste mit Rahmen vernietet (max.
Abstand 500 mm), zu der inneren senkrechten
Aussteifung ist die CETRIS® - Platte mittels des Kle-
bers DenBraven Mamut Glue High Tack angeklebt.
Von den Sichtseiten ist kein Verankerungsmittel
sichtbar.

Bei Verwendung der CETRIS® Platte Dicke 16 mm
ist der maximal zuldssige Abstand der senkrechten
inneren Aussteifungen 625 mm. Der geeignete Typ
der Umfangsleiste ist der F-Profil PROAL 74009.

1  Aluminium F-Profil (PROAL 74009) fiir die Platte Dicke 16 mm
2 Senkrechte Aussteifung 40 X 25 X 4 mm
3 Nieten - Verbindung des F-Profils mit dem Rahmen

Bei Verwendung der CETRIS® Platte Dicke 10 mm
ist der maximal zulassige Abstand der senkrechten
inneren Aussteifungen 420 mm. Der geeignete Typ
der Umfangsleiste ist der F-Profil PROAL 74008.

1  Aluminium F-Profil (PROAL 74008) fiir die Platte Dicke 10 mm
2 Senkrechte Aussteifung 40 X 25 X 4 mm
3 Nieten - Verbindung des F-Profils mit dem Rahmen
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8.10 Schalung der Dachuberlappung

PLATTENDICKE LATTENABSTAND HOLZSCHRAUBEN ABSTAND ABSTAND
(mm mm) (mm) ¢ (mm)

Die zementgebundene CETRIS® - Platte wird in
groBem MaBe zur horizontalen oder vertikalen
Verkleidung der Uberlappung der Dachkonstruktion
angewendet. Fir die Auswahl des Typs der CETRIS®
- Platte, Wahl der Plattedicke, des Abstands der
Stiitzen, der Verankerungsweise oder der Oberfla-
chenbehandlung gelten die in den Kapiteln 3, 4 und
5 aufgeflihrten Grundsatze. Diese Empfehlungen
sind in folgendem Text zusammengefasst.

Die Wahl des Plattentyps

Fir die Verkleidung kann die Grundplatte CETRIS®
BASIC, die nachfolgend oberflachenbehandelt wird
oder eine der CETRIS® - Platten mit Oberflachenbe-
handlung — FINISH und FINISH PROFIL eingesetzt
werden.

Wahl der Plattendicke und des Stiitzenabstands
Diese zwei Parameter hdngen miteinander zusam-
men, fiir die Verkleidung gelten diejenigen Grund-
satze, die auch fur die Fassadenverkleidung gelten
mit dem Unterschied, dass es mit Hinblick auf die
waagerechte Lage der max. Abstand der Holzschrau-
ben reduziert wird, und zwar auf 2 der Spannweite
der Stitzen, siehe die Tabelle. Wegen dem Gewicht
der Verkleidungsplatte werden die CETRIS® - Platten
mit Dicke 8-10-12 mm eingesetzt.

Typ der Stiitze

Am haufigsten wird die CETRIS® - Platte auf den
zusatzlichen Einwegrost aus Holzlatten (Breite min.
50 mm, falls die Latte in der Fuge von zwei Platten
min. 80 mm liegt) oder aus den verzinkten Blechpro-
filen befestigt. Falls es bei der Untersicht die Brand-
festigkeit gefordert wird, ist die CETRIS® - Platte auf
die CD-Profile zu montieren. Ansonst gelten die im
Kapitel 9.3.2 angeflihrten Grundsatze.

Verankerung der Platte

Fur die Verankerung der CETRIS® - Platten werden
vorwiegend die Holzschrauben mit sichtbarem Kopf
(Kopfform Sechskant oder Halblinse siehe Kapitel
8.7.6) angewendet. Die CETRIS® - Platte ist vorge-
bohrt, der Durchmesser der Offnung betriagt 8 mm
(Platenléange bis zu 1600 mm) oder 10 mm. Im Falle
der fugenlosen Oberflaichenbehandlung der Platte
(Verputz) werden die Holzschrauben mit Versenk-
kopf angewendet.
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Falls man bel der Untersicht die Brandfestigkeit erfordern wird, ist die CETRIS® - Platte mit Dicke 12 mm
anzuwenden. Ansonst gelten die im Kapitel 9.3.2 angefiihrten Grundsatze.

Oberflachenbehandlung, Fugengestaltung

Die CETRIS® - Platten (FINISH, FINISH PROFIL) erfor-
dern keine weitere bautechnische Behandlung, sie
werden blo3 zu dem Tragwerk befestigt.

Die Platte CETRIS® BASIC oder CETRIS® PLUS lassen
sich auf unterschiedliche Weisen behandeln, und
zwar mittels:

¢ Farbanstrich. Die Fugen zwischen den Platten
werden frei gelassen oder sie werden mittels
elastischer Dichtungsmasse abgedichtet (z.B.
Den Braven ST-5, Soudaflex LM 14, Botact A4
u.a.), tiefgrundiert und mit Finalfassadenanstrich
versehen (Akrylat- oder Silikonfarbe).

Putz. In diesem Falle ist es gemaR den, im Kapitel
6.4 Verputz in den AulRenrdumen” angefiihrten
Grundsétzen vorzugehen, d.h.:

— die CETRIS® - Platte zu grundieren,

— die Isolierung zu kleben und mittels Dubelteller
mechanisch zu befestigen (Styropor, Mineral-
wolle),

— zementgebundene Spachtelmasse aufzutra-
gen, Armierungsgewebe einzubauen und das
Gewebe zu verspachteln,

— die Grundlage tiefzugrundieren (penetrieren)
und die Platte zu verputzen.
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8.11 Sockelverkleidung

Die zementgebundene CETRIS® - Platte wird als
Verkleidung der aufgehangten entlfteten Fassade
angewendet, sie ist geeignet auch zur Verkleidung
des Sockels. Ganzheitlich sind alle Anwendungs-
grundsatze (Typ der CETRIS® - Platte, die Platendi-
cke, der Stiitzenabstand Befestigungsweise usw.)
in den vorangehenden Texten erwahnt, siehe die
Kapiteln 3, 4 und 5. In dem nachstehenden Text
werden diese Empfehlungen zusammengefasst:

Die Wahl des Plattentyps

Fur die Verkleidung kann die Grundplatte CETRIS®
BASIC, die nachfolgend oberflachenbehandelt
wird oder eine der CETRIS® - Platten mit Ober-
flaichenbehandlung — FINISH und FINISH PROFIL
eingesetzt werden.

Wabhl der Plattendicke und des Stiitzenabstands
Diese zwei Parameter hangen miteinander zusam-
men, fir die Verkleidung gelten diejenigen Grund-
satze, die auch fur die Fassadenverkleidung gelten.
Die empfohlene min. Plattendicke betragt 10 mm,
im Falle der héheren mechanischen Belastung
(exponierte Flachen — Verkehrswege) werden die
CETRIS® - Platten mit Dicke 14 oder 16 mm emp-
fohlen.

Typ der Stiitze

Am héaufigsten wird die CETRIS® - Platte auf den
zuséatzlichen Einwegrost aus Holzlatten (Breite
min. 50 mm, falls die Latte in der Fuge von zwei
Platten min. 80 mm liegt) befestigt. Geeignete
Lésung, wie man die impréagnierten Holzelemente

Stiitzenabstand
a (mm)

Plattendicke

(mm)

verankert und gleichzeitig die Oberflachenune-
benheiten ausgleicht, ist der Einsatz der Deh-
nungsschrauben STEN. Man kann auch verzinkte
L-Profile (bzw. J-Profile), die an den Befestigungen
(Konsolen) gesetzt werden, benutzen - z.B. Sy-
stem DEKMETAL DKM1A.

Verankerung der Platte

Fir die Verankerung der CETRIS® - Platten werden
vorwiegend die Holzschrauben mit sichtbarem
Kopf (Kopfform Sechskant oder Halblinse siehe
Kapitel 8.7.6) benutzt. Die CETRIS® - Platte ist vor-
gebohrt, der Durchmesser der Offnung betragt
8 mm (Platenlénge bis zu 1600 mm) oder 10 mm.
Im Falle der fugenlosen Oberflichenbehandlung
der Platte (Verputz) werden die Holzschrauben mit
Versenkkopf angewendet.

Oberflachenbehandlung, Fugengestaltung
Die CETRIS® - Platten (FINISH, FINISH PROFIL) er-
fordern keine weitere bautechnische Behandlung,
sie werden blof3 zu dem Tragwerk befestigt.

Randabstand
¢ (mm)

Schraubenabstand
b (mm)
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Die Platte CETRIS® BASIC oder CETRIS® PLUS las-
sen sich auf unterschiedliche Weisen behandeln,
und zwar mittels:

* Farbanstrich. Die Fugen zwischen den Platten
lassen sich frei oder sie werden mittels elastischer
Dichtungsmasse abgedichtet (z.B. Den Braven
ST-5, Soudaflex LM 14, Botact A4 u.a.), tiefgrun-
diert und mit Finalfassadenanstrich versehen
(Akrylat- oder Silikonfarbe).

* Putz. In diesem Falle ist es gemaR den, im Kapitel
6.4 ,Verputz in den AuRenrdumen” angefihrten
Grundséatzen vorzugehen, d.h.:

— die CETRIS® - Platte zu grundieren,

— die Isolierung zu kleben und mittels Diibelteller
mechanisch zu befestigen (Styropor, Mineral-
wolle),

— zementgebundene Spachtelmasse aufzutra-
gen, Armierungsgewebe einzubauen und das
Gewebe zu verspachteln,

— die Grundlage tiefzugrundieren und die Platte
zu verputzen.
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